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1. Образцы для исследований
1.1. Сплав Cu-Al-Ni №051? (найти исследования НИИЭФА) 
1.2. 

План исследований.

1. Определение фазового состава для образцов с разной величиной деформации. Рентгеноструктурные и металлографические и электронно-микроскопические исследования сплава Cu-Al-Ni №…
2. Испытания на сжатие и растяжение 
3. Неполные петли.
4. Как делать рентгеноструктурный анализ? С торца или с разрезанной поверхности?
5. Найти сплав, как у Людмилы - Cu-13.7%Al-4.2%Ni.
6. Письмо Людмиле, как методически проводился эксперимент.

