Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт металлургии, машиностроения и транспорта
Работа допущена к защите
Заведующий кафедрой
___________ В.Н. Цеменко
«___»_______________2018 г.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
Эффект памяти формы в монокристаллах на основе Cu-Al-Ni при термоциклировании под нагрузкой
по направлению 22.03.02 Металлургия
по образовательной программе
22.03.02_14 Сварка, пластическая и термическая обработка металлов




Выполнил
студент гр.43314/1                        <подпись>                             И.Д. Смольников
Руководитель
Профессор, д.т.н.                          <подпись>                          Е.Л. Гюлиханданов
	
Санкт-Петербург
2018
Оглавление
РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………3
Введение………………………………………………………………..…………4
1. Литературный обзор………………………………………………….………6
1.1 Механизмы деформирования сплавов с памятью формы……………..6
1.2 Мартенситное превращение…………………………………………..……8
1.2.1 Нетермоупругое и термоупругое мартенситное превращение……....8
1.2.2 Кристаллографические аспекты термоупругого мартенситного превращения в β – сплавах…………………………………………..………..12
1.2.3 Деформация формы при мартенситном превращении…..………….15
1.3 Свойства материалов с термоупругим мартенситным превращением……………………………………………..……………………21
1.3.1 Мартенситное превращение, вызванное напряжениями. Псевдоупругость и многостадийная псевдоупругость………………….…24
1.3.2 Эффект памяти формы, эффект обратимой памяти формы……….32
1.4 Материалы, обладающие эффектом памяти формы……………..……38
1.4.1 Сплавы TiNi……………………………………………………………….39
1.4.2 Сплавы Cu-Al-Ni………………………………………………….………47
1.5 Применение сплавов, проявляющих ЭПФ и сверхупругость………..54
2. Материалы и методика исследования……………………………………56
2.1 Материалы…………………………………………………………………..56
2.2 Построение кривых термомеханического гистерезиса………………..59
3. Экспериментальная часть………………………………………………….61
3.1 Получение гистерезисов…………………………………………………...61
3.2 Построение зависимостей параметров мартенситного превращения от величины нагрузки………………………………………………………....67
3.3 Построение зависимости обратимой деформации от величины нагрузки………………………………………………………………………….68
Общие выводы по работе…...…………………………………………………69
Список литературы…………………………………………………………….70
РЕФЕРАТ
На 72 с., 54 рисунков, 3 таблицы.

ТЕРМОУПРУГОЕ МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ, СВЕРХУПРУГОСТЬ, ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕ

Работа посвящена анализу эффекта памяти формы и сверхупругости по данным различных литературных источников. Даны общие понятия о термоупругом мартенситном превращении и их особенностях в наиболее известных материалах с памятью формы. Изучены факторы, влияющие на проявление эффекта памяти формы. Проведён один из методов исследования эффекта памяти формы – термоциклирование под нагрузкой. 
	THE ABSTRACT	
71 pages, 54 pictures, 3 tables.
THERMOELASTIC MARTENSITE, SHAPE MEMORY EFFECT, SUPERELASTICITY, THERMOCYCLING

The work is devoted to the analysis of the shape memory effect and superelasticity according to various literature sources. General concepts of the thermoelastic martensitic transformation and their features in the most known materials with shape memory are given. Factors influencing the manifestation of the shape memory effect are studied. One of the methods of investigating the shape memory effect is carried out - thermocycling under load.


Введение.
	Материалы, способные возвращать значительные неупругие деформации, составляют отдельный класс материалов. Особенностями обозреваемых сплавов являются: восстановление неупругой деформации при снятии нагрузки или нагреве, обратимое изменение деформации при термоциклировании. Причиной наблюдаемых эффекта памяти формы и сверхупругости служит термоупругий характер мартенситного превращения в данных сплавах, вызванных изменением температуры или приложением нагрузки. Таким образом, регулируя параметры фазовых превращений в обозреваемых сплавах, предоставляется возможность регулировать функциональные свойства сплавов с памятью формы[1-3].
	В данной работе был выполнен литературный обзор на современное состояние вопроса об использовании эффекта памяти формы в сплавах TiNi и алюминиевых бронз, с описанием термоупругого мартенситного превращения, кристаллографических аспектов фазовых превращений в данных сплавах, а также влияние различных факторов на проявление эффекта памяти формы и сверхупругости.
	На данный момент изучены способы регулирования параметром мартенситного превращения путём изменения химического состава сплава и его термомеханической обработки[1]. Также, на мартенситное превращение характерно влияет наличие нагрузки при превращении. Напряжения способствуют протеканию мартенситного превращения, стабилизируя мартенситную фазу. При изменении нагрузки возможны различные сценарии развития прямого и обратного мартенситного превращения, смещение характеристических температур и изменение обратимой деформации в процессе инициации эффекта памяти формы. 
	В связи со сказанным, целью данной работы является изучение мартенситных превращений в алюминиевых бронзах Cu-13,5Al-4Ni, их особенностях, а также деформационное поведение данных сплавов. Для изучения эффекта памяти формы в данном сплаве под нагрузкой, были поставлены следующие задачи:
 – Выполнение экспериментов на специализированной установке по получению кривых гистерезиса при различных нагрузках в режиме циклирования на образцах из сплава Cu-13,5Al-4Ni, полученных методом Степанова из расплава и имеющим монокристаллическую структуру.
– Построение зависимостей параметров мартенситных превращений от нагрузки.
– Определение закономерностей обратимой деформации в зависимости от нагрузки.
	



















Глава 1. Литературный обзор.
1.1 Механизмы деформирования сплавов с памятью формы.
	В металлах и сплавах деформация бывает упругой и пластической. Упругая деформация появляется при нагрузке и реализуется смещением атомов на расстояния меньше межатомных, а при удалении нагрузки полностью возвращается. В отличие от упругой деформации, пластическая деформация остаётся и после удаления нагрузки [1].
Существует несколько механизмом пластической деформации. В большинстве металлов и сплавов, основным механизмом пластической деформации является скольжение дислокаций. При уменьшении размеров зёрен скольжение дислокаций затрудняется, и деформация реализуется зернограничным проскальзыванием[4]. Также существует ещё один вид пластической деформации. Так, например, в сплавах с памятью формы из-за упорядочения движение атомов очень затруднено, поэтому происходит деформация двойникованием. При двойниковании происходит сдвиг целого фронта атомов на долю от периода решётки и в результате часть кристалла становится симметрично – зеркальной и расположение атомов в зоне сдвига будет различно по сравнению с исходным расположением. Учитывая, что сдвиги происходят по всему объёму кристалла, можно сделать вывод о том, что целая часть кристалла может оказаться в новой ориентации.
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	Рис. 1 Схема реализации трансляционного скольжения и деформации двойникованием[3]


	На рис. 1 справа представлен данный механизм: сдвиг атомов происходит на вектор s, равный , где <1. Также на рис. 1 отмечена плоскость а – а, которая является плоскостью двойникования. В стеснённых условиях, которые присутствуют во всех материалах (превращение идёт внутри объёма), возникают усилия, направленные на возвращение двойникованной области в исходное состояние.
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)	В сплавах с памятью формы мартенсит деформируется за счёт двойникования[1]. Деформация, которую материал может накопить двойникованием, ограничена, а в случае других механизмов может накапливаться до разрушения. На рис. 2 приведена кривая деформации никелида титана при T<Мк (деформация в мартенситной фазе).
	При деформировании в высокотемпературной фазе сплавов с памятью формы основным механизмом деформирования будет скольжение дислокаций. В п. 1.2 будет отмечено, что приложение напряжений резко повышает температуры Мн и Ак, поэтому Мн может достичь температуры деформирования и в аустените начнётся рост кристаллов мартенсита, при этом сдвиг будет сонаправлен с прилагаемым напряжением. При этом будет накапливаться деформация, обусловленная самим превращением. При достижении температуры деформирования, равной Мк, прямое мартенситное превращение завершится, и далее деформирование будет происходить в мартенситной фазе. При снятии напряжений полученный мартенсит может оказаться термодинамически нестабильным и произойдёт полный возврат за счёт обратного мартенситного превращения, либо полученный мартенсит будет термодинамически стабильным и произойдёт частичный возврат деформации. Полный возврат будет возможен при нагреве через температуры Ан и Ак.

1.2 Мартенситное превращение. 
1.2.1 Нетермоупругое и термоупругое превращение.
Мартенситное превращение (далее МП) – превращение одной кристаллической фазы в другую путём деформации сдвига на основе кооперативного движения атомов на расстояния, меньше межатомных, и характеризующееся макроскопической деформацией формы [3]. В процессе превращения между высокотемпературной и низкотемпературной фазами образуется плоская граница из 24 возможных вариантов, именуемая плоскостью габитуса (плоскость сдвига при превращении). Стоит отметить, что высокотемпературную фазу принято называть аустенитом, а низкотемпературную – мартенситом [1]. Переход из аустенита в мартенсит является прямым мартенситным превращением, а переход из мартенсита в аустенит – обратным мартенситным превращением. Также необходимо учесть, что в дополнение к деформации сдвига происходит деформация с инвариантной плоскостью: скольжением или двойникованием, при которой сохраняется строгое кристаллографическое соответствие между решётками аустенита и мартенсита. Таким образом, если исходная фаза имеет упорядоченную решётку, то упорядоченная решётка наследуется и в случае мартенситного превращения[3].
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	Рис. 3. Деформация решётки и дополнительная деформация скольжением или двойникованием(а-исходная фаза; б-деформация исключительно сдвигом, штрихом указано реальное изменение формы; в-деформация скольжением; г-деформация двойникованием)[3]


Для превращения исходной фазы в мартенситную необходимо, чтобы свободная энергия Гиббса мартенситной фазы была ниже исходной. Также процесс превращения сопровождает избыточная свободная энергия нехимической природы, например энергия поверхности раздела и энергия деформации превращения. Если разность энергий Гиббса фаз не превышает указанной нехимической свободной энергии, превращение идти не будет. Поэтому, для осуществления процесса необходимо переохлаждение ниже температуры T0 (температура термодинамического равновесия) до МН, которая является температурой начала мартенситного превращения. Полная энергия при превращении описывается уравнением:
, 
где  – приближённый объём кристалла мартенсита,  – изменение химической свободной энергии, член  – выражает межфазную поверхностную энергию на единицу площади, А – энергия упругой деформации на единицу объёма, B – энергия пластической деформации на единицу объёма [3]. 
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	Рис. 4 Схема температурного гистерезиса при мартенситном превращении[1] и зависимость свободной энергии Гиббса от температуры для мартенсита – 2 и аустенита – 3, 1 – разница свободных энергий Гиббса, при которой начинается превращение, 4 – степень переохлаждения [3]


Для обратного мартенситного превращения сплав необходимо нагреть до температуры АН, которая расположена выше T0. Из вышесказанного можно сделать вывод, что прямое и обратное превращение происходит при разных температурах, поэтому существует температурный гистерезис (рис.4).
Ширина гистерезиса кривых может быть различной для разных материалов и зависит от химического состава, напряжений и деформации и др. При анализе данных диаграмм, на шкале температур отмечают также температуры Мд, Ад и T0. Мд – температура, ниже которой мартенсит может возникнуть не только при охлаждении, но и вследствие наличия механического напряжения, Ад – температура, выше которой аустенит может образоваться не только за счёт нагрева, но и при наличии нагрузки. Так, вводимая медь в сплав TiNi в качестве замены Ni в определённых концентрациях резко увеличивает ширину гистерезиса, а Fe, Co и Ge почти не влияют на него[3]. В случае напряжений и деформаций на основе многочисленных опытов с разными сплавами была выявлена общая закономерность: при увеличении напряжений и деформации наблюдается резкое повышение Мн и Ак при довольно малом смещении Мк и Ан[1]. То есть наблюдается изменение наклона линии Мн – Мк и Ан и Ак при практически неизменном гистерезисе.
В большинстве сплавов количество образовавшейся фазы растёт только при понижении температуры ниже Мн (атермическое превращение), при этом увеличение количества фазы происходит не за счёт роста первичных кристаллов, а путём образования новых кристаллов мартенсита в аустените, они образуются и растут с большой скоростью, независимо от скорости охлаждения. Также возможно изотермическое превращение при выдержке образцов при T>Мн или T<Мн, когда атермическое превращение произошло частично. В данном случае превращение начинается через определённый инкубационный период и проходит по такому типу, что количество продуктов увеличивается с течением времени. Такой механизм превращения называют нетермоупругим[1]. 
При термоупругом превращении, первоначально образовавшиеся кристаллы мартенсита растут при понижении температуры со скоростью, зависимой от скорости охлаждения. При обратном превращении происходит уменьшение кристаллов мартенсита. Температурный гистерезис сплавов, где наблюдается термоупругий мартенсит, очень мал (5 - 30°С), тогда как в случае нетермоупругого превращения, эта величина может достигать ~200°C [1]. Это обусловлено тем, что свободная нехимическая энергия, требуемая для термоупругого превращения, слишком мала. Полная энергия превращения при термоупругом механизме превращения выражается уравнением: [3]. 
Из уравнения видно, что энергия описывается только термическим и упругим факторами. Данный термоупругий эффект достигается за счёт состояния равновесия данных факторов, которые в сумме достигают минимальной величины. При изменении температуры или приложении нагрузки равновесие нарушается, и кристаллы мартенсита либо растут, либо уменьшаются.
Для возникновения данного термоупругого эффекта необходимо, чтобы изменение структуры было незначительным: изменения объёма слишком малы, степень когерентности аустенитной и мартенситной фаз велика, что наблюдается при упорядоченности и двойниковании. Упорядочение повышает пропорциональность матричной фазы, что снижает вероятность её пластической деформации за счёт движущейся границы с кристаллом растущего мартенсита.	
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	Рис. 5 Рост и уменьшение кристаллов мартенсита в сплавах Cu – Al – Ni[3]. Сверху показан рост мартенситной фазы в исходной, снизу уменьшение кристаллов мартенсита в исходной фазе.





1.2.2 Кристаллографические аспекты термоупругого мартенситного превращения в β-сплавах.
	В разд. 1.2.1 было указано, что в сплавах, где наблюдается термоупругое мартенситное превращение, образуется упорядоченная структура. Как правило, исходная фаза имеет ОЦК – решётку. Сплавы, в которых термоупругое мартенситное превращение происходит без упорядочения (например, Fe – Pd, Mn – Cu и др.), обусловлено тем, что исходная фаза имеет ГЦК – решётку. Сплавы, имеющие ОЦК – решётку также называют сплавами с – фазой[3]. Далее будут рассмотрены кристаллографические особенности высокотемпературной и низкотемпературной фаз в данных сплавах.
	В случае упорядочения по типу CsCl,  – фазу обозначают , а по типу Fe3Al – . Мартенситные фазы обозначают соответственно  и . Иногда в зависимости от кристаллографических особенностей мартенситных фаз, их обозначают  или ,  или . На рис. 8 показана кристаллическая структура  и  исходных фаз.
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	Рис. 6. Кристаллическая структура типа CsCl с упорядоченной решёткой B2. Показана структура с взаимным наложением плоскостей (110) А2 и B2.Кристаллическая структура типа Fe3Al с упорядоченной решёткой DO3. Показана слоистая структура с чередованием плоскостей А1 и B1 [3]


Мартенситное превращение в данных сплавах можно рассматривать как структурное превращение, сопровождающееся деформацией самой плоскости {110} и сдвигом в направлении <>. В отдельных случаях происходит перетасовка, то есть перемещение отдельных плоскостей в направлении, обратном сдвигу. Таким образом, образующийся мартенсит имеет структуру с упорядоченным в разной последовательности чередованием плоскостей с наиболее плотной упаковкой атомов: 3 типа для B2 и 6 типов для DO3. 
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	Рис. 7 Три типа чередующихся плотноупакованных плоскостей в мартенсите, образующемся из β2 – фазы. Шесть типов чередующихся плотноупакованных плоскостей в мартенсите, образующемся из β1[3]
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Рис. 
8
 Периодические структуры с разной укладкой слоёв. Плоскости слоёв, обозначенные штриховой линией, соответствуют упорядоченной решётке по типу 
DO
3
)На рис. 7  также показан  вектор смещения каждого слоя относительно слоя А. Данные структуры с периодической укладкой обозначаются по Жданову  и , а также по Рамсделлу 2H и 3R. Символы H и R обозначают симметрию плоскости укладки в вертикальном направлении: гексагональную и ромбоэдрическую соответственно. Мартенсит со структурой 3R() и 9R(), состоящий из трёх плотноупакованных плоскостей A, B и C, образуется в β – сплавах с упорядоченной исходной фазой по типу B2, тогда как для β – сплавов с упорядоченной исходной фазой по типу DO3 свойственен мартенсит со структурой 6R() и 18R(). Мартенсит со структурой 2H( и ) обнаруживается во всех сплавах. Укладка указана на рис. 8. 
Атомы в плотноупакованных слоях расположены в виде шестиугольников, причём первый и второй слой смещены относительно базиса на 1/3 и 2/3 межатомного расстояния по направлению [] относительно исходной фазы, т.е. по направлению [100] мартенситной фазы. Таким образом, расстояние между слоями (9 слоёв в 9R, 18 слоёв в 18R и т.д.), можно принять за длину элементарной ячейки по оси c, расположенной перпендикулярно базисной плоскости, поэтому длиннопериодическую можно рассматривать как ромбоэдрическую решётку. Также стоит отметить, что атомы, образующие упорядоченную структуру, имеют различие в радиусах, поэтому плотноупакованные плоскости будут смещаться относительно положения строго плотноупакованных структур.  В результате, ось c не является строго перпендикулярной относительно плоскости базиса, и решётка сплава становится моноклинной с небольшим наклоном осей. На рис. 9 показан моноклинный мартенсит М9R, образующийся в сплавах Cu – Zn из упорядоченной B2 исходной фазы.
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	Рис. 9 Кристаллическая структура мартенсита M9R в сплавах Cu – Zn [3]


1.2.3 Деформация формы при мартенситном превращении.
	В п. 1.1 было указано, что в случае двойникования силы возврата возникают при упругом взаимодействии двойника с окружающей матрицей, то есть имеют чисто механическое происхождение, поэтому двойник можно рассматривать как элементарный носитель деформации, способный к обратимости. 
	Обратимость деформации характерна и для мартенситного превращения (МП): прямое МП – деформация, а обратное МП – её возврат. При развитии МП в объёме неизбежно возникают силы возврата той же природы, что и при двойниковании. Но в отличие от механического двойникования, в процессе МП дополнительно происходит изменение химической энергии системы. Таким образом, в МП в качестве сил возврата выступают не только ориентированные микронапряжения, но и термодинамические силы, пропорциональные разности термодинамических потенциалов аустенитной и мартенситной фаз. Механическая компонента напряжения всегда будет направлена в сторону возврата деформации, тогда как химическая компонента может быть направлена как в ту же, так и в противоположную сторону в  зависимости от температуры, направления её изменения и величины механических напряжений. Важно заметить, что химические часто превалируют над механическими силами, поэтому микронапряжения и напряжения, вызванные внешней нагрузкой, играют лишь малую роль в развитии превращения[1].
	[image: ]

	Рис. 10 Деформация формы при образовании кристалла мартенсита. 1 – аустенит, 2 – мартенсит, 3, 4 – форма кристалла до и после превращения[3].


Как известно, мартенситное превращение сопровождается деформацией формы постоянной величины и деформацией сдвига вдоль одной из 24 плоскостей габитуса. Деформация сдвига также имеет компоненту, перпендикулярную по направлению к плоскости габитуса, поэтому эту деформацию можно считать псевдосдвиговой. Плоскость габитуса остаётся неизменной на протяжении всего процесса, поэтому деформация формы является деформацией с инвариантной плоскостью. Это было отмечено в п. 1.2.1.
	Так как деформация с инвариантной решёткой сопровождается сохранением в исходной и мартенситной фаз плоскостей и направлений деформации, её можно считать однородной. Поэтому, деформацию  с инвариантной решёткой можно описать линейным преобразованием координат: , где  – единичная матрица 3x3,  – величина деформации,  – единичный вектор в направлении деформации формы (матрица – столбец),  - единичный вектор в направлении, перпендикулярном инвариантной плоскости (матрица – строка).
	В общем виде деформация  выражается следующим образом: , где величина  характеризует компоненту сдвига, а  – компоненту расширения или сжатия,  – коэффициент изменения объёма при превращении. На рис. 10 приведён пример деформации формы при образовании одного кристалла мартенсита.
	Типичным примером деформации решётки является ГЦК→ОЦК превращение в сплавах на основе Fe (деформация Бейна). В двух элементарных ячейках ГЦК – решётки можно выделить ОЦТ – решётку с тетрагональностью . Ячейка ОЦТ решётки сжата в направлении z примерно на 20%, а в направлениях x и y растянута приблизительно на 12%. Считается, что превращение решётки аустенита в ОЦТ связано с указанной однородной деформацией[1]. На рис. 11 представлена схема феноменологической модели деформации с инвариантной решёткой. 
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	Рис. 11 Схема феноменологической модели деформации с инвариантной решёткой и деформацией Бейна при ГЦК→ОЦК превращении[3] (а-деформация Бейна, б – деформация вращением, в-деформация с инвариантной решёткой)


	Сфера единичного радиуса s представляет ГЦК решётку аустенита перед деформацией Бейна, а эллипсоид вращения e – ОЦТ решётку после деформации. Точки пересечения сферы и эллипсоида  образуют с центром отрезки , которые характеризуют положение векторов неизменной длины после деформации, а  – характеризуют положение тех же векторов до деформации. Данные векторы образуют в трёхмерном пространстве конусы AOB и COD. Длина векторов внутри этих конусов уменьшается вследствие деформации Бейна, а вне конусов – увеличивается. По оси x, направленной перпендикулярно плоскости рисунка, происходит расширение, поэтому плоскости  и  также претерпевают деформацию. Таким образом, рассматривая только деформацию Бейна, инвариантных плоскостей не существует (рис.11 а и б).
	На рис.11(в) показана схема деформации с инвариантной решёткой.  – плоскость сдвига, d – направление сдвига. В результате деформации с инвариантной решёткой векторы из плоскости  переходят в плоскость , эти векторы имеют одинаковую длину. Векторы, направленные от линии  влево от плоскости , уменьшаются, а векторы, направленные вправо, увеличиваются в результате деформации. В результате дополнительной деформации с инвариантной решёткой длина в направлении оси x сокращается, а деформация вдоль главных осей компенсируется и становится равной 1. Плоскости  и  становятся информируемыми плоскостями.
	Наряду с двумя описанными видами деформации возможно третье – деформация жёстким вращением. При такой деформации могут существовать плоскости, не претерпевающие деформации, которые только поворачиваются от исходного положения на угол ϕ.
	Для существования инвариантной плоскости при превращении, не претерпевающей деформации и вращения, должны существовать все три вида деформации, описанные выше. Если обозначить матрицы, выражающие деформацию Бейна, деформацию с инвариантной решёткой и жёсткое вращение , ,  соответственно, то должно выполняться выражение: 
	Изменение формы при термоупругом МП в сплавах с ЭПФ характеризуется малым изменением объёма, поэтому указанное изменение можно считать близким к деформации чистым сдвигом. В результате, в окружающей исходной фазе пластическая деформация отсутствует, что и обуславливает данный термоупругий эффект.
	Стоит отметить, что при превращении может образовываться большое количество кристаллов мартенсита с различными индексами плоскостей габитуса, при этом вероятности их образования одинаковы в различных областях монокристаллического образца. Поэтому деформации формы, показанной на рис. 10, в действительности не происходит. В случае поликристаллической структуры изменения формы происходит не по схеме на рис. 10 из-за стеснения со стороны соседних зёрен, а также из-за образования мартенсита с разными кристаллографическими ориентировками в пределах одного кристаллита. 
 (
Рис. 
12
 Соответствие решёток при превращении 
DO
3
→18
R
[3]
)[image: ]	Как было указано в п. 1.2.2, в β – сплавах мартенсит с длиннопериодной слоистой структурой образуется в результате деформации плоскости {110} исходной фазы и сдвигом <> вдоль этих плоскостей. На схеме превращения DO3→18R (рис. 12), которое происходит сдвигом в направлении [011] вдоль плоскости (, указаны укладки плоскостей исходной и мартенситной фаз. На рис.14(а) указана укладка плоскостей (), рассматриваемая в направлении [100] исходной фазы, а на рис.12(б) – укладка плоскостей (001), рассматриваемая в направлении [010] мартенсита типа 18R. Решётки исходной и мартенситной фаз характеризуются ориентационными соотношениями[1]:
() DO3 →  (001) 18R
1/2 [011] DO3 → [100] 18R
[] DO3 → [010] 18R
[0] DO3 → [001] 18R
	В исходной фазе существуют шесть плоскостей {011}, в каждой плоскости существуют два направления сдвига <> и <>. Таким образом, существует 12 типов кристаллографически эквивалентных соответствий решёток. При расчёте деформации формы для одного типа соответствия получается два решения для . То есть в исходной фазе образуются кристаллы мартенсита 24 вариантов. 
	При образовании кристаллов мартенсита разных кристаллографических вариантов по соседству происходит взаимное ослабление деформации при превращении, вследствие чего полной деформации формы (рис. 10) не происходит. Данное явление называется самоаккомодацией. На рис. 13 приведён пример самоаккомодации, в результате которой происходит образование решётки типа алмаза из 4 вариантов мартенсита со структурой 18R. 
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	Рис. 13 Образование решётки алмаза вследствие аккомодации


	Если образцу сообщить внешнюю нагрузку, кристаллы мартенсита 24 вариантов кристаллографической ориентировки растут совместно. Таким образом, образец накапливает деформацию. При реализации обратного МП происходит образование исходной фазы той же кристаллографической ориентации, что и до реализации прямого МП, происходит возврат полученной деформации. В этом и заключается ЭПФ.





1.3 Свойства материалов с термоупругим мартенситным превращением.
	Как было ранее указано, обычные металлы и сплавы могут деформироваться по двум равновозможным механизмам – скольжением и двойникованием. Однако, при МП возможно обратное превращение, что является особенностью, которой нет при деформации скольжением и двойникованием. Таким образом, поведение при деформации сплавов, испытывающих МП, будет отличаться от поведения при деформации обычных металлов и сплавов. 
	Из выше сказанного можно сделать вывод: нагружая материал при разных температурах, а также оперируя температурой через интервалы прямого и обратного мартенситного превращения в данных сплавах, можно инициировать различные уникальные свойства. Данные свойства приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Классификация свойств сплавов с памятью формы 
	Наименование
	Описание

	Эффект памяти формы
	Способность материала возвращать большие предварительно заданные деформации при инициации обратного МП

	Эффект обратимой памяти формы
	Способность материала обратимо изменять деформацию при нагреве и охлаждении через интервалы МП

	Эффект псевдоупругости
	Способность возврата значительных неупругих деформаций при разгрузке

	Эффект пластичности превращения
	Способность накапливать деформацию при инициации прямого МП под влиянием нагрузки

	Эффект генерации реактивных напряжений
	Способность генерировать реактивные напряжения в условия стеснённой деформации при нагреве деформированного образца через интервал обратного МП


	В данной работе исследуется первые два свойства: эффект памяти формы(далее ЭПФ) и эффект обратимой памяти формы. Эффект памяти формы тесно связан с явлением псевдоупругости. Далее будут рассмотрены данные эффекты.
	На рис. 14 показаны кривые напряжение – деформация, полученные при растяжении при различных температурах монокристаллических образцов. Кривые растяжения различаются в зависимости от соотношения между характеристическими температурами сплава, а также от температуры испытаний. 
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Рис. 14 Кривые растяжения сплава с ЭПФ(Cu – 34,7Zn – 3,0Sn) при разных T[3]
	При T≥Аf после упругой деформации исходной фазы происходит пластическая деформация, а при снятии нагрузки деформация полностью исчезает. Наблюдаемая нелинейная упругость, при которой происходит возврат полученной деформации называется псевдоупругостью превращения. 
	При T˂Аf после снятия нагрузки происходит частичный возврат деформации. Остаточная деформация полностью исчезает при нагреве образца выше Аf. Возврат остаточной деформации, указанной штриховыми линиями на рис. 14, и характеризует ЭПФ.
	Восстановление формы, обусловленное ЭПФ, завершается при нагреве выше Af. Для полного возврата деформации необходима полная кристаллографическая обратимость превращения, а также необходимо, чтобы деформация осуществлялась без скольжения. Первое условие связано с особенностями термоупругого мартенситного превращения, описанного в п.1.2.1. Второе условие связано с тем, что деформация скольжением является необратимым процессом.
	МП связано с дефектами упаковки или двойниковыми дефектами. В первом случае разновидности кристаллов мартенсита образуют монодоменные области мартенсита, решётка которого связана с решёткой исходной фазы ориентационным соотношением. В случае двойниковых дефектов каждый кристалл мартенсита с характеристической плоскостью габитуса состоит из двух доменов с взаимно двойниковым соотношением ориентировок. Каждый домен имеет кристаллографически эквивалентное соотношение решётки мартенсита с решёткой исходной фазы[3]. Как и было указано в п. 1.1, основным механизмом деформирования сплавов с ЭПФ при Т<Мf является двойникование. Деформация, которая может быть восстановлена в результате ЭПФ, обусловлена взаимодействием между двойниковыми доменами. 
	Если к образцу, который состоит из нескольких самоаккомодирующихся групп кристаллов мартенсита, приложить напряжения при Т<Мf, то происходит взаимное превращение двойниковых доменов как в пределах самой группы, так и между. Деформация будет развиваться до тех пор, пока не возникает двойниковый монодомен.
	Кристаллографическая ориентировка исходной фазы при нагреве T≥Аf полностью сохраняется по причине наличия упорядоченной решётки, исходная фаза имеет ориентировку, заданную обратным МП. То есть в сплавах, в которых наблюдается термоупругое МП, ЭПФ наблюдается в полной мере.
	Стоит отметить, что пластичность превращения всегда имеет место быть при приложении нагрузки во время протекания превращения. Причиной этому служат многие факторы, в частности: образование ориентированных зародышей новой фазы, возникновение напряжений в микрообъёме за счёт изменения удельного объёма, а также за счёт перестройки дислокационной структуры (движение дефектов упаковки и двойниковых границ, сонаправленное с прилагаемой нагрузкой, самоаккомодация двойников и др.).
1.3.1 Мартенситное превращение, вызванное напряжениями. Псевдоупругость и многостадийная псевдоупругость.
	На рис. 14 видно, что кривая напряжение – деформация при T≥Аf имеет вид замкнутой петли. Данное явление имеет термин – псевдоупругость превращения.  
	На рис. 15 представлена кривая напряжение – деформация с отмеченными точками, которые соответствуют фотографиям микроструктур, снятых на световом микроскопе. Данные фотографии дают понять, что данное явление связано с МП. 
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	Рис. 15 Явление псевдоупругости при МП в β – сплаве (Cu-14,1Al-4,2Ni)[3]


	Деформация до точки б обусловлена упругой деформацией. После точки б начинают появляться пластинчатые образования. С помощью исследования микроструктуры было выявлено, что данные образования -  - мартенсит типа 18R, которые образуется вследствие приложения нагрузки. То есть в промежутке кривой б – г увеличение деформации вызвано пластическим течением при мартенситном превращении . В точке г образец является по своей сути монодоменом, состоящим из  - мартенсита. В промежутке г – д происходит упругая деформация  - фазы. В случае снятия напряжений происходит возврат упругой деформации  - фазы до точки а'. Далее происходит возврат деформации за счёт обратного МП, которое заканчивается в точке д'. В итоге деформация полностью исчезает за счёт возврата упругой деформации исходной фазы. Обратное превращение обусловлено тем, что при снятии напряжений мартенситная фаза становится нестабильной, что было отмечено в п. 1.1. Стоит отметить, что плоскость габитуса образовавшегося мартенсита сохраняется.
	Как было сказано в предыдущем пункте, ЭПФ реализуется при нагреве деформированных образцов выше T≥Аf , тогда как кривая напряжение – деформация при проявлении псевдоупругости является замкнутой петлёй. То есть, в обоих случаях имеет место обратное МП, а ЭПФ является ничем иным, как термически активированным явлением псевдоупругости[1].
	Как было указано, образование одного кристалла мартенсита с характеристической плоскостью габитуса сопровождается постоянной деформацией формы. Следовательно, в случае МП, протекающего под воздействием внешних сил, работа этих сил равна: , 
где  и  – параллельная и перпендикулярная плоскости габитуса компоненты напряжения. Если работа сил положительна, то внешние силы способствуют превращению, а если отрицательна – наоборот препятствуют. Величина  считается положительной относительно напряжения растяжения, а относительно напряжения сжатия – отрицательной. Таким образом, второй член в правой части уравнения может изменяться в зависимости от знака напряжения. Первый член уравнения, как правило, положителен. Поэтому, при приложении напряжений, независимо от их знака, избирательно образуются кристаллы мартенсита с характеристической плоскостью габитуса, которые наиболее оптимально расположены для релаксации напряжений.
	В случае одноосного растяжения или сжатия, данное уравнение	 принимает вид: , 
где  – приложенное напряжение,  – угол между осью образца и нормалью к плоскости габитуса. Как показывает практика, , угол  близок к π/4. Поэтому, первый член в скобках является преобладающим. Таким образом,  является положительной величиной, независимо от знака прилагаемых напряжений. То есть, прилагаемые напряжения будут способствовать превращению и тем самым поднимать температуру Мн.
	Стоит отметить, что при мартенситном превращении, вызванным внешними напряжениями, преимущественно образуется мартенситная фаза с определёнными вариациями плоскости габитуса. Как и было указано ранее, образуются те вариации мартенсита, которые оптимально расположены для релаксации напряжений. Например, к монокристаллическому образцу в исходной фазе прилагают напряжение σ. Сдвиговая компонента τ напряжения σ проходит в плоскости габитуса в направлении , параллельному направлению деформации формы  и определяется выражением , 
где  – угол между осью образца и нормали к плоскости габитуса,  – угол между осью образца и направлением . Произведение косинусов этих углов называется фактором Шмида, при , данный фактор принимает максимальное значение, равное 0,5. При постепенном приложении нагрузки к образцу, превращение начинается при некотором критическом напряжении τс в доменах с плоскостью габитуса, имеющих наибольшее значение данного фактора. 
	Деформация, выраженная наличием площадок на кривых напряжение – деформация, обусловлена МП, вызванным внешними напряжениями. Из выше сказанного можно сделать вывод, что деформация будет зависеть от ориентировки образца. Данная деформация равна: , 
где χ – угол между осью растяжения и плоскостью габитуса, λ – угол между осью растяжения и направлением . Величина  выражает удлинение монокристаллического образца в результате образования доменов мартенсита. Как правило, , , то есть . Таким образом, можно считать, что деформация зависит от сдвиговой компоненты по направлению плоскости габитуса и фактором Шмида.
	Влияние внешних сил на мартенситное превращение не только смещает температуру превращения, но также в некоторых случаях способствует многостадийной псевдоупругости. При разных температурах испытания, кривые напряжение – деформация могут состоять из нескольких ступеней. Каждая стадия обусловлена мартенситными превращениями. 
	На рис. 16 приведены кривые напряжение – деформация монокристаллических образцов Cu-14,0Al-4,2Ni при растяжении. Одноосная нагрузка была приложена приблизительно в направлении <001> исходной фазы. 
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	Рис. 16 Кривые напряжение – деформация монокристалла Cu-14,0Al-4,2Ni, иллюстрирующие многостадийную псевдоупругость[1].


	Например, на рис. 16(е) показано, что на начальной стадии из исходной фазы образуется  - мартенсит, в конце превращения  становится монокристаллом  - мартенсита. При дальнейшей нагрузке образец упруго деформируется до следующего превращения , при котором происходит превращение  - фазы в  - фазу. При снятии напряжения происходит обратное превращение из  в , а затем  в . При этом происходит полный возврат деформации. 
	Кристаллическая структура мартенсита, где наблюдается многостадийная псевдоупругость, является длиннопериодной слоистой структурой с идентичной во всех случаях плоскостью базиса. Таким образом, эти структуры отличаются лишь последовательностью укладки слоёв. Различные укладки мартенситных фаз, присутствующих в β – сплавах на основе Cu приведены на рис. 17.
	Например, на рис.16(а) приведена кривая напряжение – деформация монокристаллического образца Cu-14,0Al-4,2Ni при T˂Mf. Изначально, монокристаллический образец состоит из одной из кристаллических структур мартенсита с определённой плоскостью габитуса (см рис.17). При приложении нагрузки двойниковые дефекты внутри  - мартенсита исчезают, в результате образуется монодомен  - мартенсита. При дальнейшем увеличении нагрузки начинается первая стадия, происходит превращение , на данный момент образец является монодоменом  - мартенсита. При дальнейшем развитии упругой деформации  - фазы появляется вторая стадия, происходит превращение . Стоит отметить, что плоскости габитуса разных вариаций мартенсита различны, но имеют определённое кристаллографическое отношение по отношению друг к другу. К примеру, плоскость габитуса  - (, плоскость габитуса  - (001). 
	При обратном превращении из  данный мартенсит имеет плоскость габитуса (001). При дальнейшей разгрузке происходит превращение , плоскость габитуса данного мартенсита . Ориентировка  - мартенсита и плоскость габитуса идентичны тем, что были до превращения. Таким образом, происходит полный возврат деформации.
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	Рис. 17 Схема последовательных превращений при нагрузке – 1 и разгрузке – 2 в монокристалле Cu -14,0Al-4,2Ni[3].


	Предполагается, что сохранение кристаллографической ориентировки данных мартенситных фаз, появляющихся в результате напряжения, а также то, что плоскости габитуса, образующиеся при превращении, параллельны плоскости базиса, связано с тем, что мартенситно – мартенситные превращения происходят за счёт движения частичных дислокаций, имеющих вектор Бюргерса  в плоскости базиса. То есть, последовательные преобразования мартенситных фаз осуществляются за счёт зародышеобразования и роста частичных дислокаций. На рис. 17 приведена схема данных последовательных превращений при нагружении и разгрузке соответственно.
	То есть, можно выделить два вида псевдоупругости – высокотемпературную и низкотемпературную. Высокотемпературная псевдоупругость возникает путём инициирования обратимого превращения аустенит ⇌ мартенсит. При низкотемпературной псевдоупругости движущей силой является как химическая (превращение кристаллических решёток мартенсита), так и механическая за счёт двойникования[1].
	Кроме температуры, на псевдоупругость влияет состав сплавов, наличие примесей и легирование. Как было указано ранее, изменение химического состава изменяет положение характеристических температур. Также, изменение химического состава влияет на прочностные и пластические свойства, а иногда даже на кристаллографию и вариацию мартенситных превращений, изменяет химические силы возврата. Главным образом это выражено на вариациях ширины температурного гистерезиса, а также на интервалах начала и конца прямого и обратного мартенситных превращений. Стоит отметить, что при Ан<Мн, полученный механомартенсит при температуре в этом интервале температур при разгрузке является нестабильным, идёт обратное МП, что и приводит к возврату деформации. Если же обратное МП начинается при температурах выше начала прямого МП, то полученный мартенсит является стабильным, возврата за счёт химических сил не происходит. В последнем случае наблюдаются только механические силы возврата и не являются достаточным для обеспечения высокой степени проявления данного эффекта.
	Также, различно проявляется псевдоупругость в поликристаллах и монокристаллах. Как правило, псевдоупругость выражена сильнее в монокристаллах, так как в случае поликристаллической структуры при нагружении присутствуют не только обратимые каналы деформации (двойники, движение дефектов упаковки, фазовые превращения), но и необратимые (деформация по границам зёрен и др.)
	Скорость деформирования также влияет на проявление псевдоупругости. Почти всегда, при увеличении скорости деформирования, псевдоупругость выражается сильнее, а при понижении скорости – подавляется. В работе [5] были произведены исследования влияния скорости нагружения монокристаллических образцов сплава Ti-50,6ат.%Ni на проявление псевдоупругости. В ходе экспериментов на разрывной машине были получены кривые деформирования (см. рис.18). 
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	Рис. 18 Диаграммы деформирования сплава Ti-50,6ат.%Ni при V=1,5 мм/мин и V=20 мм/мин, Т=22°С[5].


	При увеличении скорости возрастают деформирующие напряжения, и, как следствие, увеличиваются силы псевдоупругого возврата[5].
	Также в работе [5] было отмечено, что циклирование сопровождается снижением фазового предела текучести и сужением петли гистерезиса, что также отчётливо наблюдается на рис. 18 и говорит о том, что с каждым циклом явление псевдоупругости становится более выраженным.
1.3.2 Эффект памяти формы, эффект обратимой памяти формы.
	В случае недостатка химических и механических сил для преодоления сил сопротивления решётки, псевдоупругости, описанной в 1.3.1, не происходит, или же происходит частично. Реализация полного возврата деформации происходит по трём возможным путям: медленное преодоление движущими силами сопротивления решётки, уменьшение сил сопротивления решётки для восстановления исходных позиций обратимых носителей деформации, увеличение химических сил возврата. Первый вариант происходит просто с течением времени, второй и третий можно активировать путём нагрева материала. Явление восстановления деформации, инициированное путём нагрева, называется эффектом памяти формы.
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	Рис. 19 Схема инициации эффекта памяти формы(ε1) и эффекта обратимой памяти формы(ε2)


	Как видно на рис. 19, основная доля деформации при нагревании восстанавливается в интервале температур Ан – Ак, то есть происходит при обратном МП, однако возможен возврат деформации как до Ан, так и после Ак. Как правило, до Ан возврат происходит из – за раздвойникования мартенсита[1], а также за счёт реакций мартенсит → мартенсит, при которых происходит ускоренный возврат деформации. Основная доля деформации, как было указано ранее, восстанавливается за счёт обратного МП, при котором образуется исходная высокотемпературная фаза, имеющая идентичную кристаллографию, что и до охлаждения с последующей деформацией. 
	В случае эффекта памяти формы, инициированного после пластичности прямого МП, то есть когда образец охлаждают под напряжением, деформация начинает возвращаться именно в интервале Ан – Ак. Стоит отметить, что если при нагреве последовательно происходят обратные мартенситные превращения, то и возврат будет происходить в несколько стадий. В отличие от сообщения активной деформации, данный вид проявления эффекта памяти формы, характеризуется значительными деформациями, и, соответственно, большими возвратами.
	В случае пластичности обратного МП, при охлаждении также возможно инициирование эффекта памяти формы. На рис. 19 он обозначен ε2. Как правило, данный возврат происходит одностадийно, происходит при прямом или обратном МП. Важным фактом является то, что независимо от способа задания деформации (активно или с помощью пластичности превращения) эффект памяти формы равен по величине в случае нагрева и охлаждения. Как было указано в прошлом абзаце, доля возвращаемой деформации при пластичности выше, чем при активной деформации. Таким образом, для задания определённой величины возврата деформации, необходимо приложить большую активную деформацию относительно пластичности превращения[1]. Причиной обратимой памяти формы служат внутренние напряжения, генерируемые за счёт необратимой пластической деформации. В результате, в течение пластичности превращения происходит накопление деформации. При дальнейшем нагреве происходит возврат накопленной деформации в интервале обратного МП[6].
	Логично предположить, что так как эффект памяти формы является термически активированным явлением псевдоупругости, факторы, влияющие на псевдоупругость, аналогично влияют и на эффект памяти формы. 
	Кроме факторов, описанных в п.1.3.1 на эффект памяти формы также возможно влияние условий задания предварительной деформации и напряжений. Величина эффекта памяти формы зависит от степени предварительной деформации: при увеличении степени деформации величина эффекта памяти формы возрастает и достигает своего максимума при некотором εкр. При дальнейшем повышении степени деформации возврат деформации снижается, что связано с активизацией необратимых каналов деформации, например дислокаций[1]. Также в 1.2.1 было указано, что наличие деформации изменяет характеристические температуры, в особенности Ак, изменяются интервалы обратных МП, появляются превращения мартенсит→мартенсит. В работе [7] были проведены исследования зависимости характеристических температур обратного МП, а также величины эффекта памяти формы от предварительной деформации. На рис. 20 показана схема изменения возврата деформации относительно количества термоциклов. Отчётливо наблюдается изменение характеристических температур, а именно понижение температуры начала обратного МП, что связано со стабилизацией мартенситной фазы при деформировании[7].
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	Рис. 20 Изменение деформации при нагревании биметаллического образца «сплав TiNi – сталь», деформированного до деформации ε = 5 % (εост = 2,75 %), и при нагревании в последующих первом и десятом термоциклах[7].


	Также в данной работе были получены кривые зависимости величины эффекта памяти формы и коэффициента возврата от остаточной деформации, которые доказывают теоретические предположения о влиянии предварительной деформации и напряжений на величину эффекта памяти формы.
			[image: ]

	Рис. 21 Зависимость величины эффекта памяти формы и коэффициента возврата от остаточной деформации в биметаллическом композите «сплав TiNi – сталь»[7].


	Образец биметаллического композита деформируют до некоторой величины εост(см. рис 21). Изменение формы слоя TiNi при проявлении одинарного эффекта памяти формы генерирует деформацию и напряжения в слое стали. То есть, чем больше предварительная деформация, тем больше возврат деформации в слое TiNi и выше напряжение, создаваемые в образце. Создаваемые напряжения препятствуют возврату деформации и коэффициент возврата падает. При охлаждении напряжения создают эффект пластичности превращения и происходит релаксация напряжений[7].
	Также, на эффект памяти формы влияет кристаллическая структура. В случае поликристаллов, на эффект памяти формы влияет размер зерна  (увеличение размера зерна повышает термодинамическую устойчивость исходной фазы, что приводит к смещению характеристических температур), а в случае монокристаллических образцов сильно зависит от ориентации образца.
	Также, на проявление эффекта памяти формы влияет наличие наклёпа, и, следовательно, термическая обработка. Как правило, наличие наклёпа до определённой величины способствует возврату деформации за счёт увеличения предела текучести, что позволяет материалу деформироваться по обратимым каналам, таким как фазовая и двойниковая пластичность. При дальнейшем увеличении наклёпа плотность дислокаций сильно увеличивается, происходит сильная разориентировка зёрен, то есть подавляется обратимый канал деформации. Данным образом, наклёп может влиять на температуры фазовых переходов, а также на кинетику превращения. В случае отжига, который целесообразен для высокой степени наклёпа, способствует снятию внутренних напряжений, следовательно, также влияет на кинетику и положение характеристических температур. В работе [8] было изучено влияние термообработки на структуру и свойства нанокристаллических сплавов TiNi. 
	С помощью кривых ДСК, приведённых в данной работе, можно сделать вывод, что при отжиге образцов, подвергшихся электропластической прокатке, вырожденный эффект памяти формы начинает проявлять себя в большей степени при более длительном термическом воздействии на материал. Также видно воздействие термической обработки на положение характеристических температур. Это объясняется тем, что при термическом воздействии происходит из – за уменьшения разориентации зёрен, изменяется соотношение фаз, испытывающих и не испытывающих МП. На рис. 22 приведены кривые ДСК для разных режимов отжига.
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	Рис. 22 Кривые ДСК для образца после ЭПП и отжига 420°С в течение 1,5ч[8]

		Также в работе [8] с помощью трансмиссионного электронного микроскопа были получены микроструктуры образцов после ЭПП и отжига. Полученные структуры приведены на рис. 23.
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	Рис. 23 Микроструктуры наноструктуированного сплава TiNi после ЭПП и последующего отжига[8].


	В работе [8] указывается, что деформационные полосы после ЭПП очень широкие (15-70мкм), что говорит о сильной пластической деформации, полученной при прокатке. После отжига размер кристаллитов в поперечном сечении уменьшился до 2-5мкм при сохранении полосчатости, на границах были выявлены оксиды типа Ti4Ni2Ox, около них выделяются интерметаллические соединения Ti3Ni4 и Ti2Ni, упрочняющие сплав, то есть происходит старение. При последующем отжиге происходит дальнейшая гомогенизация и коалесценция данных интерметаллидных фаз, что приводит к повышению полей упругих напряжений[8]. В результате этого проявляется эффект памяти формы.
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	Рис. 24 Кривые напряжение – деформация для образцов после ЭПП и отжига[8]


	Таким образом, можно сделать вывод, что проявление псевдоупругости и эффекта памяти формы зависит от многих факторов, которые в сумме могут либо полностью подавлять описанные свойства, либо усиливать их проявление.

1.4 Материалы, обладающие эффектом памяти формы.
	В данной работе исследуются материалы, активно используемые для изготовления действующей части актуаторов – активных элементов системы, преобразующих один вид энергии в другую форму, а именно в механическую за счёт линейного перемещения или вращения. На рис. 25 приведена принципиальная схема классификации актуаторов на основе сплавов с эффектом памяти формы. Принцип работы заключается в оперировании температурой через интервалы прямого и обратного МП, и, как следствие, инициация проявления эффекта памяти формы. В результате, происходит линейное перемещение действующей части или её вращение.
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	Рис. 25 Принципиальная схема классификации актуаторов на основе сплавов с эффектом памяти формы[9]


	



1.4.1 Сплавы TiNi.
Сплавы TiNi, проявляющие эффект памяти формы, являются промежуточной фазой переменного состава на основе интерметаллидного соединения примерно эквиатомного состава. Как видно из диаграммы состояния, данная промежуточная фаза является неустойчивой, она существует в интервале температур от 1310°С, являющейся температурой плавления сплава эквиатомного сооотношения Ti и Ni, до 630°С, ниже которой существуют только интерметаллидные соединения Ti2Ni и TiNi3. Данный распад можно подавить с помощью быстрого охлаждения.
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	Рис. 26 Диаграмма состояния двойной системы Ti-Ni


	Исходная высокотемпературная фаза в сплавах Ti-Ni представляет собой ОЦК-решётку вида CsCl, упорядоченную по типу B2(см рис. 6). Мартенситная фаза в сплавах Ti-Ni представляет собой моноклинную ячейку. Модель кристаллической структуры мартенситной фазы представлена на рис.27.
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	Рис. 27 Модель кристаллической структуры мартенситной фазы в сплавах Ti-Ni[3]. Видны два типа чередующихся плотноупакованных плоскостей в мартенсите, образующемся из промежуточной фазы TiNi. Сама ячейка искажена вследствие превращения и является моноклинной.


Стоит отметить, что превращение идёт как с перетасовкой базисных плоскостей, так и с сопровождением однородным сдвигом, ортогональным (то есть перпендикулярным ко всем линейным системам) к базисным плоскостям.
	В сплавах TiNi, повышая количество Ni, или вводя в сплав Co или Fe, можно наблюдать промежуточную мартенситную фазу. Таким образом, легируя и изменяя состав сплава можно зарегистрировать двухступенчатое мартенситное превращение: аустенит → промежуточная фаза → мартенсит. В работе [10] был проведён анализ термомеханических гистерезисов различных вариаций состава сплава. Было исследовано три образца: эквиатомного состава (Ti-50,0 ат.%Ni), обогащённого никелем (Ti-50,4 ат.%Ni) и обогащённого титаном (Ti-49,5 ат.%Ni). На рис. 28, 29 и 32 приведены термомеханические гистерезисы данных образцов.
	На рис. 28 показан термомеханический гистерезис сплава TiNi эквиатомного состава. 
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	Рис. 28 Термомеханический гистерезис сплава TiNi эквиатомного состава после отжига 500°С[10]


Из рис. 28 понятно, что превращение происходит одностадийно: при охлаждении инициируется пластичность прямого МП и накопление деформации. Далее, при нагреве происходит обратное МП, восстанавливается изначальная кристаллография исходной фазы, происходит восстановление формы. Мартенсит, образующийся при данных условиях, называют B19’. Решётка мартенсита B19’ имеет моноклинную решётку (см. рис. 27).
	В сплавах TiNi с избыточным содержанием Ni или заменой последнего Co и Fe, как и указывалось ранее, наблюдается двухстадийное превращение с промежуточной фазой. На рис. 29 показан термомеханический гистерезис и дифрактограмма сплава TiNi с избыточным содержанием Ni.
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	Рис. 29 Термомеханический гистерезис сплава TiNi (Ti-50,4 ат.%Ni) после отжига 500°С и дифрактограмма с наложением пиков исходной B2 и промежуточной R фазой[10]


Промежуточную фазу называют R – фазой. Она имеет ромбоэдрическую решётку и является по своей сути ОЦК-решёткой исходной высокотемпературной фазы B2, подвергнувшейся дисторсии в одном из четырёх возможных направлений [111]. Схема образования R – фазы показана на рис. 30.
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	Рис. 30 Схема образования R-фазы из исходной высокотемпературной фазы B2(а-исходная фаза B2, б-R-фаза, α–угол дисторсии)[11]


Причиной образования промежуточной фазы является более низкий кинетический барьер образования и гомогенный распад при отжиге с последующим выделением интерметаллидных частиц Ti3Ni4, которые когерентны с матрицей. При дальнейшем отжиге происходит коалесценция данных частиц и срыв когерентности, что способствует гетерогенному зарождению R-фазы в процессе прямого МП[10]. На дифрактограмме наблюдается расщепление линии (110) исходной фазы B2, что свидетельствует о наличии R-фазы в данном сплаве[10]. Далее из R-фазы образуется описанный выше мартенсит B19’. В зависимости от симметричности превращения промежуточной фазы, обратное МП может проходить по двум возможным вариантам: последовательное превращение мартенсита в R и B2 фазу, или же сразу в B2 фазу. На рис. 31 приведены эти два возможных сценария.
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	Рис. 31 Симметричная и ассиметричная трансформация R-фазы(a-диаграммы свободных энергий Гиббса исходной, промежуточной и мартенситной фаз, b-термомеханические гистерезисы, c-кривые ДСК)[11]


В сплавах TiNi с избытком Ti термомеханический гистерезис (см. рис. 32) гораздо шире и смещён в области более высоких температур. Также в данных сплавах наблюдаются мелкодисперсные выделения Ti2Ni, когерентно связанных с исходной фазой B2 и не испытывающих МП, что в свою очередь ухудшает проявление эффекта памяти формы[10].
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	Рис. 32 Термомеханический гистерезис сплава TiNi (Ti-49,5 ат.%Ni) после отжига 500°С[10]


	Стоит отметить, что легирование данного сплава медью (Ti-Ni-Cu) имеет ряд преимуществ: стоимость сплава значительно снижается, а проявление эффекта памяти формы снижается не столь сильно. При легировании данного сплава Cu существенно изменяется последовательность фазовых превращений. Так, например, при 10%Cu происходит последовательное превращение исходной фазы в ромбический и моноклинный мартенсит, а при 15%Cu происходит одностадийное превращение аустенита в ромбический мартенсит[3].
Примеси, ровно как и легирующие элементы, влияют на эффект памяти формы в TiNi. К примесям данных сплавов относят такие элементы, как углерод, кислород, и др.
Кислород, находясь в сплаве, связывается с элементами в кислородсодержащие соединения (например, Ti4Ni2O). Данные соединения не испытывают МП, и, как следствие, ухудшают проявление памяти формы. Также наличие данных соединений в сплаве сильно ухудшает механические свойства, охрупчивая сплав оксидными фазами, которые обедняют сплав Ti, понижая Мн. 
Обычно, выплавку TiNi производят в индукционных печах в графитовых тиглях, поэтому попадание углерода в сплав практически неизбежно. Углерод входит в твёрдый раствор на базе эквиатомного химического соединения и образует с элементами, в особенности с Ti, карбиды(TiC). Как следствие, обеднение твёрдого раствора титаном, в целом понижает Мн. Образование карбидов титана не ухудшает механические свойства данных сплавов.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что	 в зависимости от состава сплава, режимов ТО, содержания легирующих элементов, а также примесей, в данных сплавах могут проявляться различные вариации кристаллографических превращений, изменяются характеристические температуры прямого и обратного МП, усиливается или подавляется проявление возврата деформации и др.
Влияние других различных факторов (термообработка, влияние наклёпа и др.) на свойства сплавов было описано ранее (см. п.1.3.1 и 1.3.2).
Также стоит отметить особенность возможности применения данных сплавов в поликристаллическом состоянии, которые обладают высокой пластичностью и не имеют на протяжении большого числа циклов интеркристаллитного разрушения, что наблюдается в сплавах на Cu-основе.
Ввиду образования определённых типов структур при термомеханической обработке сплавов TiNi наблюдается сильная анизотропия таких свойств, как эффект памяти формы и сверхупругость. Таким образом, понимание ориентационной зависимости механических свойств и свойств, вытекающих из особенностей термоупругого МП, позволяет воссоздавать нужную структуру в поликристаллах для получения нужных свойств. В работе [12] были исследованы различные механизмы пластической деформации в закалённых монокристаллах сплава TiNi c добавлением Fe и Mo. На рис. 33 приведены температурные зависимости предела текучести и напряжения мартенситного превращения.
Кривые имеют три стадии: первая стадия происходит от 77К до температуры начала прямого мартенситного превращения B2→B19’, кривая σм характеризует температурную зависимость критических напряжений для миграции границ доменов; вторая стадия происходит в интервале температур Мн-Мд, напряжения в этой стадии подчиняются закону Клайперона-Клаузиуса(увеличиваются пропорционально температуре);третья стадия связана с пластической деформацией исходной B2 фазы[12].
Из рис. 33 можно сделать вывод, что присутствует анизотропия предела текучести монокристаллов в исходной B2 фазе. Также, предел текучести в «жёстких» направлениях деформирования почти в 3 раза выше предела текучести в «мягких» направлениях деформирования. В «мягких» направлениях деформирования основным механизмом деформирования является дислокационное скольжение, в «жёстких» направлениях основным механизмом деформирования является также дислокационное скольжение, но для активизации движения дислокаций требуется более высокие касательные компоненты напряжения. За счёт наличия в данных сплавах мартенситного превращения, в исходной B2 фазе возможно двойникование в области температур, близких к началу МП.
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	Рис. 33 Температурные зависимости предела текучести и напряжения мартенситного превращения (кривая 2-одноосное сжатие, кривые 1,3,4,5 –одноосное растяжение). Ориентации монокристаллов показаны в стереографическом треугольнике. Справа показаны двойники, образованные в исходной B2-фазе[12]


Таким образом, за счёт большого количества моделей пластического деформирования, сплавы TiNi обладают высокой пластичностью в поликристаллическом состоянии и, как правило, всегда имеет место быть вязкое разрушение.










1.4.2 Сплавы Cu-Al-Ni.
	Ввиду сложности и высокой стоимости добычи сырья, изготовления и обработки сплавов TiNi, целесообразно производить поиск альтернатив. Одной из самых распространённых замен нитинолу являются β-сплавы на Cu-основе. Одним из самых распространённых материалов являются сплавы тройной системы Cu-Al-Ni.
	Область сплавов, в которых наблюдается эффект памяти формы, находится в области β-фазы (примерно Cu-14%Al-4%Ni).  β-фаза является метастабильной фазой и именно в ней протекает мартенситное превращение. Добавление Ni в систему Cu-Al не особо влияет на протекание МП, поэтому далее будет рассматриваться двойная система Cu-Al и разрез системы Cu-Al-Ni при 3%Ni.
		Из диаграммы состояния Cu-Al (см. рис. 33) видно, что β-фаза существует в определённом интервале концентраций Al: примерно от 10 до 15% Al. β-фаза является твёрдым раствором стехиометрического состава  Cu3Al.  В равновесных условиях при температуре 565°С наблюдается эвтектоидный распад β-фазы на α-фазу(твёрдый раствор замещения Al в Cu с ГЦК-решёткой) и γ-фазу(интерметаллидное соединение с кубической решёткой типа γ-латуни). Данный распад можно подавить быстрым охлаждением, а при достижении Мн инициировать МП. Как видно, при различном содержании Al образуются различные мартенситные фазы: β’-фаза, β’1-фаза, β’1+γ’1, и γ’1-фаза. При концентрации Al больше 11% при охлаждении исходная β-фаза упорядочивается по типу DO3(см. п.1.2.2), приобретает дальний порядок и при начале мартенситного превращения мартенсит также сохраняет упорядоченность матричной фазы. При дальнейшем увеличении содержания Al даже при высоких скоростях охлаждения неизбежно происходит выделение γ2-фазы, которая подавляет термоупругое мартенситное превращение в данных сплавах. Никель, добавляемый в данные сплавы, в свою очередь подавляет диффузию меди и алюминия и является β-стабилизатором. Как видно из рис. 34, происходит расширение β-области, смещение области в сторону более высокого содержания Al, происходит смещение эвтектоидной точки.
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	Рис. 34 Диаграмма состояния Cu-Al и разрез диаграммы Cu-Al-Ni при 3%Ni[3]
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)[image: ]	Увеличение содержания алюминия и никеля (Ni замещает Cu в твёрдом растворе при постоянном содержании Al, то есть в твёрдом растворе содержание Al увеличивается) в исходной β-фазе очень сильно влияет на характеристические точки начала и конца прямого и обратного МП, а именно понижает их. Линии, характеризующие зависимость температур начала и конца превращения от Al, имеют почти одинаковый наклон, поэтому температурные гистерезисы сплавов с различным содержанием Al почти идентичны. 
	В отличие от сплавов TiNi, сплавы тройной системы Cu-Al-Ni имеют ограничение по температуре использования, так как при повышении температуры происходит старение данных сплавов, возникает срыв когерентности при образовании дисперсных частиц, что влияет на кинетику МП и, как следствие, происходит изменение температур превращения, что влияет на проявление эффекта памяти формы. В литературных источниках [1,3,13] указано влияние температуры и времени старения на параметры МП в сплавах на Cu-основе. Выявлено, что при температуре старения около 100°С сильного смещения точек МП не наблюдается, а при выдержке данных сплавов при температуре 250°С происходит значительный рост характеристических температур МП, при этом наблюдается одинаковая зависимость для этих температур: основной рост происходит на начальном этапе, а остальная доля накапливается в последующее время[13]. На рис. 35 представлены зависимости температур превращения от времени старения при 100°С и 250°С.
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	Рис. 36 Зависимости температур превращения от времени старения(а-старение при 100°С, б-старение при 250°С)[13]


	На положение точек начала и конца прямого и обратного МП также играет роль скорости охлаждения данных сплавов и, как правило, характеристические точки превращений повышаются. Это связано с подавлением диффузионных процессов, что в свою очередь «замораживает» вакансии, повышая их концентрацию, появление термических напряжений при закалке.	
	Как было указано ранее, при охлаждении образуется три типа орторомбического мартенсита охлаждения: до 11% Al мартенсит является β’-фазой (по Рамсделу 9R, многослойная плотноупакованная решётка ромбоэдрической сингонии), в пределах 11-13% Al мартенсит является β’1-фазой (по Рамсделу 18R, многослойная плотноупакованная решётка ромбоэдрической сингонии), а при содержании 13-15% Al имеет место быть γ’1-фаза (по Рамсделу 2H, многослойная плотноупакованная решётка ромбоэдрической сингонии), индекс указывает на упорядочение данных фаз.
	Все указанные выше типы мартенсита, как было указано в п. 1.2.2, представляют собой наложенные друг на друга плотноупакованные плоскости, которые являются базисными плоскостями мартенситной фазы и являются плоскостями {110} исходной β1-фазы. На рис. 36 представлена модель образования ячейки γ’1 мартенситной фазы, показывающая исходную фазу, упорядоченную по типу DO3 и элементарную ячейку γ’1-фазы.
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	Рис. 37 Модель образования γ’1-фазы в β1-фазе с упорядочением по типу DO3 (чёрные шары -  атомы Al, светлые шары – атомы Cu или Ni)[14]


	Данная модель справедлива и для остальных типов мартенсита. Но, стоит отметить, что сингония решётки определяется структурой плоскостей исходной фазы, из которых образуется мартенситная фаза.
	Также стоит отметить, что при приложении нагрузки происходит переориентация мартенсита, происходит сдвиг или перетасовка данных базисных плоскостей в решётке мартенсита и образуется мартенситная фаза α1’, характерная тем, что образуется только при ориентированной нагрузке (см. рис. 8 и 17).
	Термоциклирование и циклическая деформация также играет роль на проявление ЭПФ и сверхупругости. При термоциклировании, как правило, стабилизируется мартенситная фаза, что выражено в повышении температуры начала прямого МП, а также появляется определённая дислокационная структура, во многом определяющая места появления первых кристаллов мартенсита. Дислокационная структура повышает предел текучести, так как дальнейшее движение дислокаций сильно затрудняется, что в свою очередь повышает поля упругих напряжений в материале. При циклической нагрузке иногда возможно наличие деформации скольжением в исходной фазе, которая не будет возвращена при снятии нагрузки. При этом возникают поля напряжений, которые содействуют появлению мартенсита напряжения при следующем цикле, а также смещают характеристические температуры МП. Так как в сплавах тройной системы Cu-Al-Ni деформация скольжением сильно затруднена, они являются стабильными относительно термоциклирования и циклического нагружения. Однако, в случае поликристаллических образцов Cu-Al-Ni, границы зёрен являются концентраторами данным напряжений, что приводит к образованию трещин и последующему интеркристаллитному разрушению.
	Деформационное поведение поликристаллических образцов сплавов TiNi и Cu-Al-Ni сильно отличается. На рис. 38 показано деформационное поведение монокристаллических и поликристаллических образцов системы Cu-Al-Ni. 
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	Рис. 38 Деформационное поведение монокристаллов и поликристаллов системы Cu-Al-Ni(для монокристаллов:Мн=-140°С, Мк=-150°С, Ан=-109°С, Ак=-90°С;для поликристаллов: Мн=-82°С, Мк=-70°С, Ан=-60°С, Ак=-48°С)[3]


	В случае монокристаллических образцов при температуре ниже конца прямого МП термически стабильна γ’1-фаза, деформация происходит за счёт переползания границ исходной и мартенситной фаз, а также движением двойниковых границ, поэтому упругой деформации на кривых не наблюдается. В интервале температур между Мн и Ак наблюдается упругая стадия деформирования исходной фазы до достижения напряжения, при котором происходит взрывное образование мартенсита γ’1, что в свою очередь вызывает релаксацию напряжений за счёт большого выброса энергии деформации. При температурах ниже конца обратного МП накопленная деформация частично сохраняется, и, как и указывалось ранее, для её возврата требуется термическая активация, проявляется эффект памяти формы. При температурах выше конца обратного МП начинает образовываться мартенсит напряжения β’1, а при температурах, близких к Ак возможно взрывное образование γ’1, а при снятии напряжений мартенситная фаза становится нестабильной, происходит обратное МП и полный возврат деформации.
	В случае поликристаллических образцов миграция двойниковых границ и границ между исходной и мартенситной фаз затруднена стеснением зёрен. Тогда как монокристаллические образцы Cu-Al-Ni проявляют полную псевдоупругость, поликристаллические образцы разрушаются ещё до достижения напряжения, при котором возможны мартенситные фазы, то есть присутствует возврат только упругой деформации. Причиной этому служит интеркристаллитное разрушение в данных сплавах.
	Исходная фаза сплавов TiNi и Cu-Al-Ni имеет ОЦК-решётку, однако в случае TiNi образуется упорядоченная структура B2, а в случае Cu-Al-Ni DO3, элементарная ячейка которой в два раза больше, чем элементарная ячейка B2. То есть, величина вектора Бюргерса дислокации, движущейся в сверхструктуре по типу DO3 в два раза больше, чем величина вектора Бюргерса дислокации в сверхструктуре B2. Поэтому в сплавах с упорядочение по типу DO3 движение дислокаций сильно затруднено. Также, размер зёрен TiNi(несколько десятков микрометров) на порядок меньше размера зёрен системы Cu-Al-Ni(порядка миллиметра), поэтому в сплавах TiNi возникновение концентрации напряжений на границах зёрен сильно затруднено[3].
	Из выше сказанного можно сделать вывод, что интеркристаллитное разрушение в сплавах на Cu-основе происходит за счёт концентрации напряжений на границах зёрен. Поэтому, для использования сплавов на основе Cu, и в частности сплавов тройной системы Cu-Al-Ni необходимо либо измельчать зерно (например, специальными легирующими присадками, закалкой из жидкого состояния и др.), либо использовать монокристаллические образцы, в которых исключается наличие границ зёрен.


1.5 Применение сплавов, проявляющих эффект памяти формы и сверхупругость. 
	Материал, способный к возврату неупругой деформации, находит применение в разных отраслях промышленности и инженерии. Например, данные материалы используются в различных конструкциях, позволяющие данным системам за счёт изменения температур менять форму: самораскрывающиеся антенны, телескопические конструкции и др.
	Используя многократно обратимую память формы, предоставляется возможность использовать данные материалы в различных трансформируемых конструкциях, которые автоматически будут производить сборку и развёртывание. Данные материалы находят применение в различных автоматических системах пожаротушения, регулировки температур. Совмещение данных материалов с кинематическими блоками создаёт перспективы для создания новых устройств. Данные материалы нашли использование и в робототехнике. Тонкие нити из нитинола используются как электронные «мускулы». При пропускании тока через данные нити, они развивают значительные усилия, в сотни раз превышающие человеческие.
	Втулки, изготовленные из нитинола, используются в качестве соединительных элементов. Так, например, трубы диаметром в десятки миллиметров скрепляются наружной или внутренней втулкой из нитинола с толщиной меньше десяти миллиметров за счёт объёмного напряжения. Трубы, соединённые данным методом, выдерживают внутреннее давление в сотни атмосфер. Учитывая, что для соединения труб газопровода нежелательно применение сварки, данный метод является безопасным: требуется небольшой нагрев для расширения втулки электрическим током. Также, данным способом возможно соединение металлических частей с керамикой, пластмассой и др. Демонтаж такой конструкции прост в осуществлении: необходимо также немного нагреть втулку и извлечь соединяемые части. На рис. 39 приведена схема крепления данной втулки.
	[image: Ð Ð¸Ñ�. 6][image: Ð Ð¸Ñ�. 5]

	Рис. 39 Схема крепления втулки из TiNi[15]


	Сплавы с памятью формы являются биосовместимым материалом, поэтому их также применяют в медицине. Так, например, возможно их применение в качестве стержней для лечения сколиоза, ортопедических имплантов, в качестве дентальных имплантов, которые сначала охлаждаются в жидком азоте, а потом фиксируются в кости за счёт температуры тела. Данные материалы также используют для скоб для выпрямления зубов. Также, из данных материалов производят стенты, которые используются в хирургии.
	В заключение представленного обзора, для дальнейшего выполнения возможно поставить следующие задачи:
 – Выполнение экспериментов на специализированной установке по получению кривых гистерезиса при различных нагрузках в режиме циклирования на образцах из сплава Cu-13,5Al-4Ni, полученных методом Степанова из расплава и имеющим монокристаллическую структуру.
– Построение зависимостей параметров мартенситных превращений от нагрузки
– Определение закономерностей обратимой деформации в зависимости от нагрузки
Глава 2. Материалы и методика исследования.
2.1 Материалы.
	Материалом для термоциклирования под нагрузкой в данной работе служил монокристаллический образец алюминиевой бронзы с добавкой никеля Cu-13,5Al-4Ni. Монокристаллический образец был получен методом Степанова. В Таблице 2 приведён примерный химический состав данной бронзы.
Таблица 2. Химический состав бронзы
	Марка бронзы
	Содержание химических элементов, % по массе

	
	Al
	Ni
	Fe
	Si
	Mn
	P
	Pb
	Zn
	Sn

	БрАН13,5-4
	13,5
	4
	0,2
	0,1
	0,3
	0,01
	0,02
	0,3
	0,1


	Получение металлических монокристаллов производят из газовой фазы или из расплава. Наибольшее применение в получении монокристаллов металлов и сплавов получили метод Бриджмена, метод Чохральского и метод Степанова.
	Метод Бриджмена: шихта погружается в тигель с коническим дном, тигель нагревается в цилиндрической печи до температуры на 50°С выше температуры плавления. Далее тигель постепенно удаляется из печи, кристаллизация начинается в зоне вершины конуса, где появляются первые зародыши твёрдой фазы. Дальнейший рост монокристалла происходит из зародыша, преимущественное направление роста которого совпадает с направлением перемещения тигля, рост остальных зародышей подавляется. Для непрерывного роста необходимо соблюдать скорость выдвигания тигля из печи, примерно равную скорости кристаллизации данного расплава. 
	Метод Чохральского заключается в вытягивании монокристалла из расплава. В данной методе используется затравка, которая является небольшим образцом, извлечённым из монокристалла с наименьшей концентрацией структурных дефектов. Затравка погружается в поверхностный слой расплава, имеющего температуру немного выше температуры плавления. При этом, плоскость затравки должна иметь ту кристаллографическую ориентировку, которую необходимо получить в монокристалле. Затравку выдерживают до момента расплавления её и установления равновесия между жидкой и твёрдой фазой. Далее затравку медленно выводят из расплава со скоростью, не превышающей скорость кристаллизации(1-2мм/мин). Расплав, который захватывается затравкой, находясь в области более низких температур начинает кристаллизовываться, наследую кристаллографическое направление плоскости затравки. Для минимизации ликвации и получение симметричного профиля тигель с расплавом вращается со скоростью до 100 об/мин, а навстречу ему вращается монокристалл с меньшей скоростью. Регулирование скорости выращивания позволяет получать разные диаметры монокристаллов. 
	На рис. 40 представлены схемы установок для получения монокристаллов по вышеописанным методам.
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	Рис. 40 Схема установки получения монокристаллов по методу Бриджмена(слева):1-цилиндрическая печь, 2-расплав, 3-тигель с коническим дном, 4-растущий монокристалл; и по методу Чохральского(справа):1-цилиндрическая печь, 2-вращающийся держатель с затравкой, 3-растущий монокристалл, 4-поверхностный слой расплава, 5-вращающийся тигель[16].


	Метод Степанова является разновидностью метода Чохральского. Основным преимуществом данного метода является получение монокристаллов не только симметричного круглого профиля, но и других различных профилей более сложных форм, что минимизирует последующую механическую обработку. На поверхностном слое расплава находится специальный формообразователь (фильера). За счёт сил поверхностного натяжения расплав поступает по капиллярным каналам формообразователя к его рабочей поверхности (мениска), которая задаёт контур тонкого слоя расплава. Таким образом, будущий профиль задаётся ещё в жидкой фазе. Далее, к рабочей поверхности формообразователя подносится затравка, а после установления равновесия между жидкой и твёрдой фазой начинается медленный подъём держателя с затравкой. 
	На рис. 41 приведена схема установки получения монокристаллов методом Степанова.
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	Рис. 41 Схема установки получения монокристаллов методом Степанова.(1-тигель, 2-поверхность расплава, 3-формообразователь, 4-капиллярный канал, 5-мениска, 6-растущий монокристалл, 7- направление подъёма держателя)[17]


	В отличие от поликристаллов, в монокристаллах наблюдаются минимальное количество структурных несовершенств. Также, для монокристаллов характерна анизотропия свойств, поэтому, проявление таких свойств как эффект памяти формы и сверхупругость зависят от ориентации образца. Также, монокристаллы отличаются повышенной чистотой, отсутствием ликвации при кристаллизации.

2.2 Построение кривых термомеханического гистерезиса.
	Для построение кривых термомеханического гистерезиса использовалась автоматическая информационно – измерительная система, специально разработанная для сбора и обработки данных при исследовании материалов, обладающих памятью формы. В ходе экспериментов измеряется температура и деформация образца. 
	Температура измеряется тремя термопарами «хромель-копель» ТХК с разрешением 0,2 °C: по обеим концам образца и посередине. Для измерения деформации используется датчик перемещения ДД контактного типа с дискретным выходом и разрешением 4 мкм. Сигналы с термопар усиливаются и фильтруются с помощью дифференциальных усилителей УД1, УД2 и УД3. Полученные сигналы поступают на аналоговые входы однокристального микроконтроллера ОМК(включает в себя процессор, ОЗУ, ПЗУ, модуль ввода аналогового сигнала и порты ввода-вывода для подключения внешних устройств). Аналого – цифровой преобразаватель микроконтроллера преобразует сигналы в цифровой код. Сигнал с выхода датчика перемещения поступает на вход микроконтроллера. Микроконтроллер преобразует сигнал в числовое значение перемещения образца. Все полученные данные с термопар и датчика перемещения поступают на ПК. Для согласования уровней сигналов ОМК и ПК используется преобразователь уровня ПУ. Программа в ПК обрабатывает полученные данные с отображением результатов в реальном времени. Шаг опроса данных по времени может регулироваться через интерфейс программы. Программа расчитывает значение температур, используя градуировочные таблицы. Полученные экспериментальные данные сохраняются в текстовый файл на ПК для дальнейшей обработки[18].
	Термоциклирование было произведено помещением образца в цилиндрическую печь путём перемещения последней на уровень нахождения образца для его нагрева и последующим перемещением печи для последующего охлаждения образца.
	На рис. 42 представлена блок схема информационно – измерительной системы.
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	Рис. 42 Блок-схема информационно – измерительной системы и установка


		Сначала образец был нагрет до аустенитного состояния, далее была приложена нагрузка. Потом печь была отодвинута из зоны образца для его охлаждения и за счёт пластичности прямого МП накапливалась деформация. После стадии активного деформирования печь снова была перемещена в зону образца для его нагрева. В ходе обратного МП наблюдался возврат деформации. После замыкания петли термомеханического гистерезиса все данные сохранялись в текстовый файл для последующей обработки.		









Глава 3. Экспериментальная часть.
3.1 Получение гистерезисов.
	Для проведения термоциклирования под нагрузкой был взят монокристаллический образец алюминиевой бронзы Cu-13,5Al-4Ni с ориентацией <001>, закалённый из аустенитного состояния (β-фаза) и неоднократно подвергавшийся термоциклированию под нагрузкой.
	Для измерения начальной длины образца  и его диаметра  данный образец был погружён в горячую воду(≈100°C, данная температура выше Ак, то есть образец в аустенитном состоянии) и измерен с помощью штангенциркуля:


	Относительная деформация рассчитывалась по формуле:
,
где   – перемещение образца, зарегистрированное датчиком,  – длина монокристаллического образца в исходной высокотемпературной фазе.
	Из трёх температур, полученных с термопар, автоматически рассчитывалось среднее арифметическое:
,
где - температура посередине образца,  и - температуры на концах образца.
	Далее были построены термомеханические гистерезисы в координатах ,% - ,°С для разных нагрузок.
	В качестве примера на рис. 43 – 52 приведены полученные термомеханические гистерезисы при 10 МПа, 20 МПа, 30 МПа, 40 МПа, 50 МПа, 60 МПа, 70 МПа, 80 МПа, 90 МПа и 100 МПа.
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	Рис. 43 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 10 МПа(Мн=54°С, Мк=35°С, Ан=57°С, Ак=115°С)


	
	[image: C:\Users\ILYA GUSAR\Desktop\диплом\эксперимент\10-100МПа\20.jpg]

	Рис. 44 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 20 МПа(Мн=65°С, Мк=39°С, Ан=68°С, Ак=139°С)
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	Рис. 45 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 30 МПа(Мн=68°С, Мк=45°С, Ан=79°С, Ак=159°С)
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	Рис. 46 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 40 МПа(Мн=70°С, Мк=41°С, Ан=85°С, Ак=156°С)
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	Рис. 47 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 50 МПа(Мн=78°С, Мк=44°С, Ан=91°С, Ак=149°С)
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	Рис. 48 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 60 МПа(Мн=85°С, Мк=46°С, Ан=96°С, Ак=149°С)
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	Рис. 49 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 70 МПа(Мн=93°С, Мк=46°С, Ан=99°С, Ак=149°С)
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	Рис. 50 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 80 МПа(Мн=98°С, Мк=56°С, Ан=105°С, Ак=141°С)



	[image: C:\Users\ILYA GUSAR\Desktop\диплом\эксперимент\10-100МПа\90.jpg]

	Рис. 51 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 90 МПа(Мн=105°С, Мк=60°С, Ан=108°С, Ак=151°С)
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	Рис. 52 Термомеханический гистерезис, полученный при нагрузке 100 МПа(Мн=112°С, Мк=66°С, Ан=109°С, Ак=152°С)


	
3.2 Построение зависимостей параметров мартенситного превращения от величины нагрузки.
	Полученные термомеханические гистерезисы были проанализированы, выявлены температуры Мн, Мк, Ан, Ак.
	На рис. 53 представлена зависимость характеристических температур от величины прилагаемой нагрузки.
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	Рис. 53 Зависимости характеристических температур от прилагаемой нагрузки


	Из рис. 53 видно, что при увеличении нагрузки температура начала и конца прямого и обратного МП смещаются в сторону более высоких температур, что согласуется с теоретическими данными, описанными в п. 1.1.
	





3.3 Построение зависимости обратимой деформации от величины нагрузки.
	Также, полученные термомеханические гистерезисы были проанализированы на величину возвращаемой деформации.
	В Таблице 3 приведены сведения об обратимой деформации относительно прилагаемой нагрузки. На рис. 54 приведена данная зависимость.
Таблица 3. Соотношение величин обратимой деформации и прилагаемой нагрузки.
	Напряжение, МПа
	Обратимая деформация, %

	10
	4,20

	20
	4,50

	30
	4,90

	40
	5,70

	50
	6,00

	60
	7,90

	70
	8,30

	80
	8,55

	90
	8,45

	100
	8,39



	[image: C:\Users\ILYA GUSAR\Desktop\диплом\эксперимент\деформация.jpg]

	Рис. 54 Зависимость обратимой деформации от прилагаемой нагрузки


	При увеличении нагрузки наблюдается рост величины возвращаемой деформации до определённого предела. Дальнейшее увеличение нагрузки не происходит, эффект памяти формы подавляется и величина возвращаемой деформации постепенно снижается. Это происходит за счёт активизации необратимых каналов деформации, что было описано в п. 1.3.2.
	При всех нагрузках в ходе протекания прямого и обратного МП был слышен характерный треск, что говорит о взрывном превращении мартенсита. Также, на частях термомеханического гистерезиса, соответствующим протеканию мартенситных превращений, видно изменения наклона, изменения хода направления температуры, что говорит о перестройки одной решётки мартенсита в другую. То есть, в течение эксперимента были зарегистрированы различные многостадийные мартенситные превращения (, , ), сопровождающиеся выделением или поглощением скрытой теплоты превращения, а также выбросом энергии деформации.

Общие выводы по работе.
	Выполнен обзор современного состояния вопроса об использовании эффекта памяти формы в TiNi и алюминиевых бронз с описанием термоупругого МП, кристаллографических особенностей в сплавах по типу упорядочения B2 и DO3 соответственно, влияние различных факторов на проявление ЭПФ и сверхупругость.
Освоена методика исследования сплавов с памятью формы термоциклирования под нагрузкой, получены термомеханические гистерезисы для монокристаллического образца Cu-13,5Al-4Ni при разной нагрузке. Последующий анализ полученных данных показал:
– При увеличении нагрузки параметры мартенситного превращения смещаются в основном в область более высоких температур.
– Также, при анализе зависимости величины обратимой деформации от прилагаемой нагрузки была определена максимальная величина эффекта памяти формы для образца данной ориентировки <001>, она равна примерно 8,5%.
– Были зарегистрированы многостадийные мартенситные превращения, характерные для данного сплава, а также их взрывной характер, сопровождающиеся характерным треском за счёт образования больших внутренних напряжений. Для идентификации различных мартенситных фаз, наблюдаемых в сплаве Cu-13,5Al-Ni необходим рентгеноструктурный анализ. 
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Puc. 1.13. 160DMIUNA BOPMbI DK OBDBIOBIHMM OIHOTO KDHCTANNS MIDTEHCKTa:
T = WoxOnMaR b332; 2 — MBpTeHCT; 3 — GOPUB KDWCTANN3 O NpeBpaLIONMA; 4 —
40pMa KPHCTANNS NOCHS MPeBPaLIEHMA

raGUTYCHOR MNOCKOCTM ONPEREnAIOT ABYXTNOCKOCTHBIM METOROM. Ecin
ONpERENUTL BeMWWMMY NOBEDXHOCTHOTO Penmbedid W HANDABNEWWA CABIA,
TO MOXHO YCTAHOBHTS YKa3aHHse BhiLE TeMnepaTypsi. Bexcep, SluGepman
W Pun, Boyn3 u Maxensn, MDUMEHRR HESIBHCAMO PaIpaBoTaHHsie dheHoME-
HOMOTHYECKWE TEOpAW, OMPENENWTA 3TW N2paMETDLI NyTem paceros. Hwwe
ONUCaHb! OCHOBHbIe AcTEKThi Wx PacoT, Gonee NOAPOGHO PACCMOTPEHHbIE
8 nurepatype [1, 7).

Aeopmauun pewerxu. TpAMEDOM F-LK. — O.L.K. PEBPIEHHR ABNAET-
CA NpeBpaUleHMe B CTINABAX Ha OCHOBE Fe, CHATAR, TO UIMEHEHWE DeLBTKM
3ABUCAT OT OAHOPOAHOW AehOPMAUMH, U3BECTHOM KaK aedopmaunn BeiHa.
B ABYX 3NEMEHTaPHbIX RUEAKAX FULK. PWETKH MOXHO BHIASANTH 0.
PeweTxy C COOTHOWeHWeM ¢/ = /2 (puc. 1.14,2). Aveiixa o.u.T. pewerxu
CHATa B HANpaBNeHWM OCA Z NpUEMWIMTENsHO Wa 20%, 3 B HaNpaBnEHWH
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BHOWHWE CUNBI, TO KDWCTANNGI MIpTEHCHTa 24-X BAPMAHTOS, MMeIOUME Cne-
UMdMvECKME OPHEHTHOBKMW, PACTYT COBMECTHO. MMoITOMY BHEWHAR dOpMA
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PesyIbTaThl SKCIEPHMEHTATBHBIX HCC:TeI0BARMIL.
Ha puc. | mpeicTasicmsl moencHm Aeopamm,
‘HaBoAacMbIe TPH HATPEBAHIH OGPASIIa HETOCPEACTECHED
nocne Aeopamm (s = 5%) H NPH HATCBAMIH B HoCTe-
IYIOIEX TIepBOM H JECATOM TepMONHKIaX. BuimHo, gro
TIH TIepBOM HATPEBAHNI SHATHTCNBHAA HacTh Acdopya-
INH BOCCTAABTHBACTCA B TCMICPATYPHOM HHICPBAIC
27+36 °C, wTo 0Bye10BICHO peaTHsAIIC OBPATHOTO Map-
TeenTHOTO npeBpamecrm. LI HoCTEAYIOmeM Tepo-
HKTHPOBANII Taioke HAGMONACTCA M3MEHeHHE (OPMEL
OIHAKO BCTIUNHA WMCHOHNA AcGOPMAINI CTAHOBHTCH
CYIECTBCHHO MCHBINC, @ TEMICPATYPEL (HOPMOBOCCTAROB-
CHHA cMemaIOTen B 067acTh HISKEX Teumeparyp. Tax,
IIpH TIepEOM HATpeBAHMN BoccTaHaBBacTeA 2,73 %, a B
T1PBOM TEpMOIMKITE HIMCHEHNE Ae()OPMAITN COCTABIACT
s 0,7 %. CreAyeT OTMETHTS, ¥To AaThHefiIlce TepMo-
EKTHpOBaHHC B HHTGpBale TeMIeEpaTyp (pasoBoro mpe-
BPAICHI NPHBOTAT K HCKOTOPOMY YBSIHUCHHIO STOFO
smauemmn. Tax, B ACCATOM TEPMOIKAC BETHIHHa OBpPATH-
Moit Aeropyammn cocTasAeT yxe 0,77 %, Taxoe ABIcHIE
sBecTHO noA HassarHen «@dexT Tpemmposim. ITo kpu-
550 ¢(T) GBLIH OTpECICHb! TEMIEPATYPEL BOPMOBOCCTa-
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PeATH3YCTCA B GHMCTATTHUCCKOM KOMIIOSHTE IPH TIEPBOM
Harpese npH G0ee BBICOKIIX TEMIIEPATYPAX, HeM HIMEHE-
HHC AeOpMAINIE NPH HOCTCAYIOMAX TepMonmnax. M-
BECTHO, UTO B HUKeTHAC THTAHA NPCIBAPHTCIBHOE Acdop-
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smems 0,7 %. CIeyeT OTMETHTS, 9To JaTsHEHMIEE TepMO-
MKTHpOBARIe B MHTEpBATe TEMICPATYp (asoBOro mpe-
BPANICHNA MPHEOAHT K HEKOTOPOMY YBIHMCHIIO STOTO
sauchm. Tak, B ACCATOM TePMOMIKIE BEHMHHA 00paTH-
Moit zedopmarmn cocTaBmaet yike 0,77 %. Takoe ABTeHMe
H3BeCTHO TOA HAsBamHeM «@(dexT Tperuposkmy. o Kpu-
5ot o(T) GBUIN OPEAETCHEL TEMIEPATyPBI hOpMOBOCCTa-
sopxerma. Ha prc. | Buaso, w10 s(deKT mayata dophst
PeATH3YCTCA B GHMCTATTHUCCKOM KOMIIOSHTE IPH TIEPBOM
Harpese npH G0ee BBICOKIIX TEMIIEPATYPAX, HeM HIMEHE-
Hie Ze(OpPMALNH TIPH TOCTEAYIOMMX TepMONHKTaX. Us-
BECTHO, TO B HUKEIAC THTAHA NPEABAPHTETBROS Achop-
MEpOBaHUe CTITABA, HAXONAMETOCH B MAPTEHCHTHOM CO-
CTOAHIH, TPHEO/NT K CTABHIM3AINH MapTCRCHTHOI haskL.
Do BHPAXACTCA B TOM, UTO TPH HATPEBE OGPATHOS IPe-
BpANIcHNE NPONCKOTAT TPH CYMIECTECHHO GOTBIIEX TeM-
IepaTypax, weM B HeAedOPMAPOBARHOM MaTepHaze. -
(KT CTAGITI3ALIM MapTCHCHTA ABIACTCA OXHOKPATHBIM i
IIpH MOCTEAYIOMAX HArpeBaRUAX He mposBmierea []. Pe-
3yJIBTaTH, NOTySCHEbIC B HacToAmel paBoTe, MOKasbiza-
10T, ¥ITO AHATOTHIHBIC 3AKOHOMEPHOCTH HaBIIOAAIOTCA H B
GIMETAILTIECKOM KOMIIOSHTE (CA., Hampmyiep, pic. 1).
3asncmyocrs ¢(T) TPH HArpeBe | TOCTCAYIOMWEM Tep-
MOIMKTHPOBAKTIN GUTH TIOTYNICHL AT GHMCTALTHUCCKIX
KOMIIOSHTOE, AChOPMHPOBAHHBIX 10 PAsTITHBIX CTeneHel
Aebopyammm. [ kak 0 CEPUI SKCTIEPHMEHTOB OTpEe-
s emrmy Sdbexta mansTH GOpMEL &1, BeTHHHEL
obparmoft Keopyan, HAGTOAaCMOI B IEPEONM 1 Acci-

a-funl

Pac. 1. asienente IehopMuamim nps HApeRANHE GMMETaTTIIC-
cxoro obpama «enuar TiNi — cTame», AchopMHpOBaHHOTO A0
Acdopaanmn € = 5 % (Eacr = 2,75 %), 1 npH Harpesamum & MocTe-
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Temneparypa / °C

Ha prc.l mpimezems: DSC marpaier, coune-  Pac3. DSC nocne 2-aranmoro onwira 420°C, 154+ 300°C, 104
TEBCTBYIONINE O TeMIepaType MapTEHCHTHBIX NpeBpa- 3 N
WeHHit HA STANAX OXTAKJEHHA M Harpesa. Bmmmo, wro " Peaany, ‘“‘i“"mm ABYXOTAMHGI — OTAHD
TH0CTe HTeKTPOILIACTHeCKOH MPOKATKH, o Jammsi aud-  420°C, 1,5 4 + 300°C, 1,0 1, oxasancs HanGonee Saaro-
(bepermahHoli crampylomeli KaTopieTpin mpmMoe  TPITHEDL. DSC KpiBble (piic.3) nocze yasaiHoil Tep-
MaprencmHoe mpespamete (MIT) peampyercn 3 gpe  M000PAGOTIH IeMORCTPHDYIOT AOBOTHO YKith MTep-
ctamm B2—R—B19’, a ofpatHoe — B omHy B19’— B2, B MapICHCHTHOIO niepexoxa 4~ pasmsiii 14°C. 310
MapTeHCHTHb pearifint MpOTeKaior ¢ HeboTsny . OOCTOTIETECTE IMEeT BRHOE NPAKTHECKoe SHAterHe
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sapreroe mpespamerie (MID) pearinyercs » e M0OOPAGOTRIL JENOHCTPIDYIOT A0BGHO YNl IiTEp-
ctamm B2—~R—B19’, a ofpatsioe — B omy B19'— B2, BT MapTEHCHTHOIO Niepexona 4.~ pasiii 14°C. 310
MapTeHCHTHbIe PeAKIHNI TDOTEKAIOT ¢ HeGompunny my.  COCTOATETRCTBO INMERT BaHOE MPAKTIecKkoe Hauerre
KaMit BHUIeTeHNS H IOTIOMeHt Terna, [Teppan nomo- [P GOV SHCTPOCPAGATHIBAIOUNI YOTPOTleTs 1
fo NapTeRCITHOTo npespateruus (AT), paccurmaati o NCXIENOB. B TO BPENSL Kak moeTe om&Ta 420°C, 15 %,
(AKTITICCKIDM JAHIBIM XapAKTEPHCTIFIeCKIX Temepatyp  LFTePBT Ay cocrapaser 20°C, B cruiasax rocie
AT = (A= M) + (dy— M), cocranaser 63°C, Dcpext na. 2111 Ot Zocriraer 30°C. HspecTio, 0 MapTedcit mpia
MSTH OPMBI He IPOSBISETCH ECTEACTEHE CHIBHOTO Ha- o broe Cobaiac? HPIBHAN HEYCTOIHUBOCTI CTPYKTY-
" pst. TIpn peasanm B19'—B2 MapTeHcHT TpascopMipy-
Rarera. e1Csl B ayCTEHHTHYIO (asy NpH OGO CKOPOCTH Harpe-
Ba. OTHAKO e\ MeHblle HHTepBAT A.—Ay Tex GoTbime
BEPOSTHOCTS MPOSBTEHILE BIPHIBHOTO XapaKTepa BO3EPa-
Ta Jepopmamt mawsTH opmL. Tlopbumertte cpoficTs
CITABOB C MAMATHIO JOPMH! TIOCE ABYX3TAIHOO OTAIITa
MOAHO CBA3HIBATS CO CTAGIIAINEN aYCTEHINTA 32 CHeT
2308070 HAKTeNa 11 BBLTETeHILE METKOTHCTIEPCHBIX Hac-
i st TisNis, smmumpyromx obpasosarie R-asst
[9], a Hamrme R-gasht B HUKeTHIe THTaHa MOBHIIGET
0BpaTIOCTS JeopMAITI MANATH GOPMB! BeTeICTBHE
NapATTETEHOTO PASBHTI MAPTEHCHTHOTO TDEEPAIIHIS
B CTpyKTypy B19' [10]. B pesymbrate sdeKT mamsri
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KOMIOHEHTHEI COCTaE 9aCTHI BTOpOF hass B
(cM. PHC.6) TIO MpHEBEZEHEOMY CIIeKTpY (PHC.8) CBRIe-
TRNBCTEYET O SHAHTETBHO GOTBIIEM COXEPAANMN TH-
Tama  (82,69a1%) WO CpaBHeHMO C  HHKeZeM
(17,31a1%). BAMSKIM 10 COCTABY IPH TAKOM COOTHO-
IIeHHH KOMIIOHEHTOB SBIsIoTCS BRitenerm das TiaNi,
ACTHMHO KOTepHTHEIX ¢ Me&(asHOM rparmmeli crua-
5a TiNi [5]

Puc 9. Muxpocrpykrypui crnasa TiNi nocne 3NN

Tocze orxmra 420°C, 1,5 9 H0T0CaTOCTS COXpa-
HSOTCH, paMepH! KHCTAIIHTOE B TIONEPESHOM CeSeHHH
YMeHBIILTICE 70 2-5 MEM (pHe.10). ONHOBpeMeREO Ha
TpaHHIaX H ERYIPH KPHCTAILTHTOB 0GpA3YOTC OKCHIS!
Tma TisNiOy. B HeOCPEICTEERHOM GIIEOCTH OT HIEX
BBUIeTAOTCS HHTEPMETATTATH e JacTITs! das TisNis B
TixNi, yIpoussiome CIuias.




image30.png
4

7um

Pyc.8. LLinudh u cnekTporpamma dhasei, oBorawes o TTaHoM

B paGore [7) nenadumposana nx dopia i mx
pacTIpelieleRie B CTPYKType HMKeTia THTARA TocTe
PASTINHEIX BHIOB TeMIECKOH H Ap. 00paGorok. B
HACTHOCTH OTMeHaeTes, HTO TocTe AedopMaI Ha S0-
60% wactrms Ti;Ni NpHOGPETaioT BHITAHYTYIO B Ha-
TIpABIeHHH TOOC CBHTA NPOAOATOBATYIO (hopaty. TTpi-
cyreteme wactin Ti:Ni B cmzasax TiNi IPHEOZHT K
yBemieRmo npezena Texysectn [13], aasacs spdex-
THBHBIM NPENATCTBHEM ATA TIEPEMEMEHIA MEAIEPeR-
HbIX rpasmL

CTpYKTypa i MexaHmvecKie CBOCTB

] o ap @) iy

yMeHBIILTICE 0 2-5 Mk (prc.10). OfHOBpeMeRHO Ha
TpaHHIaX H ERYIPH KPHCTAILTHTOB 0GpA3YOTC OKCHIS!
Tma TisNiOy. B HeOCPEICTEERHOM GIIEOCTH OT HIEX
BBUIeTAOTCS HHTEPMETATTATH e JacTITs! das TisNis B
TixNi, yIpoussiome CIuias.

Puc10. MAKpOCTpyKTYpa Cnnasa & Npo4onHoM cevenmn nocne
3NN n nocneayiouero orxura 420°C. 1,54

B pesymsTate 2-cTymeHatoro orkmra (420°C,
1,5 1+ 300°C, 1,0 %) MHKPOCTPYKTYpa CTaHOBHTCS Goee
KOHTPACTHOH, TPAHMIl — WACTHHO OGOPBAHHbIC
BCITeNCTEHe TeHIOHINH K (OPMHPOBAHIIO 3epHHCTOR
cTpyxTypsi (prc. 11).
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nocne 3NN u nocneayloujero 3-crynenvatoro orxura (600°C,  THMOMY GOpMOm3ereHHIO
054+ 420°C, 1,54+ 300°C, 14) 3. C NOMOIBIO MHKPODEHTTEHOCTIEKTPATHHOTO

aHaTIDa OCYIICTBTeHa MICHTHWKAINA BbLeTeHIH
TIpowHOCTS CIUTaBa B pesyTbTaTe Takof 0paGoT-  ACTHIITIO XHMIIECKOMY COCTABY.
KH CHIKA®TCA, TUIACTHYHOCTD Bo3pacTaer (pc. 13).
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AMGDPAKUMK ABCONIOTHBLIE BENMUMHBLI NEPHOAOB PEWETKH 3aMETHO Pa3nMualoT -
cA. OaMako B8 peaynbrare WCCNEAOBAHWH NONYYEHO COBNAQeHME B TOM, YTO

Puc. 2.1 Moaens  KpHCTannuveckod
CTDYKTyphi MBDTEHCHTHOR atei ® crina-
sax Ti — Ni [ 1]

3INEMEHTADHAA AYEHKA MAPTEHCHTHOW (hadbl ABNAETCA MOHOKNMHHOW. B Ha-
CTOAWEe BPEMA CTaHAAPTHOW CYPYKTYPOW MAPTEHCHTHOW (Dadel CuMTalor
MOHOKNIMHHYIO ANeiiky C napametpamu a = 0,2889 um, b = 0,412 um, ¢ =
= 0,4622 um, f = 96,8° 1] & cnnase Ti — 49,75 % (ar.) Ni.

Moaent 310/ CTPYKTypbl NOKa3aHa Ha puc. 2.1. OHa NoKasuiBaer, Kakum
06pazoM OpTOPOMBMYECKAn CNOWCTan CTpykTypa twna AN 2H cranosurca
MCKAKEHHOW MOHOKNNHHON CTPYKTYPOA. MOHOKNHHHbIE HCKAXEHHA PeweTKH
3TOM CNyYae OTNMYAIOTCA OT WCKAKEHWR KPUCTANNMYeCKOM CTPYKTYpst
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POAR YCTPOHCTE I MEXaHESNOS, §YRKIHORHPYIOWIX
TEMTIepATYPHO-CHTIOBEX H ACQOPMAINOREBX peN-
ax [1]

Tasmas paGora nocsamena necrexosammo Gymx-
UHORATHHSIX CBOHCTS CQepHNECKOTO CerenTa HS cnTa-

508 mmennza THrraa.

1% HSFOTOBTEHHA CHePHUECKIX CErMeHTOR H-
HOTRSOBATHCD CILTABS! HEKETHIZ THTANA TPEX COCTABOS:
sxmatoxtoro Ti-50,0 a7.9Ni, oforamensoro HEKeTeM
Tie(50,35-50,4) ar%Ni m Ti-49.5 ar%Ni ¢ mbsmxon
‘THTANS, PeSKO OTTHMAIOMIETOCA 10 CTPYKTYPE  MEXamH-
seckouy nosexemEo.

o)

(MID).

Kpusste  anpdepemumansnol  crammpyromel
xaopmerpmn, morasammme a pucymke 2, chEie-
TETBCTRYIOT © CHEEHNE TeMTEPATYp MapTeHCHTHSX
mpespamensi 5 cpemex na 24°C o Aammsx Tepio-
Mexammeckoro racTepesnca. Taxoe pasTEe ¢ pi-
CymEON | CoasaimaeTcs ¢ SapoRzeRHeM H POCTON Map-
TeHCHTHX KpHCTaTIOB HpE yselmdemN HarpysER

21

A=51C  A=TS'C

o
40 60 80 100 120TE

Y 1. TepucwexaHimecion Tepesn: w Texnepaypsi M1 crns-
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Fig, 3 I the symmeric transformation, cach of th three phascs s
the most tsble 3 some temperature and the R-phase s observed
o cooling and heating, @ schematic o the free cneegy curves with

oxides and carbides than is nickel, so the composition of
the actual NiTi compound is approximately 51.0 %." The
wire was cold worked 40 % and strand annealed at a
temperaturc and stress sufficicnt to straighten the wire but
that prescrved substantial cold work, typical of materials
used to make medical devices.

Figure 5 shows a DSC curve of the wire as it might be

heat treated 1o make a stent: 500 °C for 10 min. Two peaks
arc labeled on the figure upon cooling (A = R and
R=M) and two peaks upon heating (M= R and
R = A), thus we have a symmetric transformation through
the R-phase. For reference, the dotted trace in Fig. 5 is the
DSC response prior to the heat treatment.

The wire was also heat treated at 325 °C for 100 min in
order to scparate the R and M transformations and allow a
clearer examination of their competition. The DSC trace is
shown in Fig. 6, bul this timo ASTM’s transformation
temperaturc definitions [8] have been added. The R = M
peak is broad and unconvincing, which prevented the
identification of peak specifics (M, My and Mo. I fact, the
broad bump that appears during cooling looks similar to the:
testing anomaly occurring just after the heating cycle be-
gins. Iis very common to “lose™ this sccond cooling peak
when the test subject is a colder alloy with substantial rc-
taincd cold work. Still, therc must be an R = M trans-
formation during cooling or there could ot be two peaks
upon heating—M must form before it can revert. To
demonstrate this, Fig. 7a shows DSC heating traces after

to various temperaturcs. Figure 7b shows an intc-
gration of the peaks, nicely defining the M, o M trans-
formational range, even though the R = M peak itself
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Fig, 4 n the asymmetrc transformation the R-phase is never the
mos phase, but is il formed upon cooling. due o it Tawer Kinctc
barrir

large disparity in peak spacing between cooling and
heating.

Figure § shows the Bend Free Recovery (BF) behavior
of the same wire as that used in Figs. 6 and 7. The wirc was
tested per the BFR ASTM standard [13] after an outer fiber
strain of 3 %. The bulk of the recovery is commensurate:
with the reversion of M, as cxpocted, and comresponds to
the M = R in the DSC traces. The R = A peak conrlates
to the small recovery at the cnd of the heating. Figure 8
also highlights the socond order modification of the
rhombohederal angle of R.

The DSC and BFR results arc summarized in Table 1
The agreement is gencrally good, given the substantial
challenges presented in drawing tangents and basclincs,
partcularly since the M = R docs not completc beforc the:
onset of the R =» A transformation. All the tests were ro-
peated several times and arc reproducible to within 2 °C.

‘The Effect of Stress on the Competition Between
Phases

By and large, medical devices operate isothermally at
37°C and the competition for Austenite succession is
controllod by stress rather than temperaturc. While related,
the outcomes are quite different.

As discussod in “Background” scction, all the trans-
formations of concem (A ¢ M, A ¢ R, and R ¢ M)
obey the Clausius-Clapeyron cquation, though the stress.
rate, do/dT, is dramatically higher for A ¢ R because the
transformational strains are markedly less. In short, stress
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BONBIHHCTBO HCIIONB3YEMBIX HA MPAKTHKE MOMHKPH-
cravmmyeckux civtaBoB TiNi 06/1aJa0T 3HaYHTETBHOMH
anusotponmei sdppexra mamatH dopmsr (IIID), cBepx-
aMacTHYHOCTH (CD), PeaKTHBHOTO HANPAKEHHA H HPOYHO-
CTHBIX XapaKTepHCTHK. D10 CBA3ZAHO C OIpe/Ie ICHHBIMH
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opmain. JleffcTBHTENbHO, GbLIO 0GHAPYKEHO, YTO MAT- na TiNi(Fe, Mo).

KHe KPHCTAJUTBI JIETKO Je)OPMHPYIOTCA IHCIOKALIHOHHBIM .
CKONbKeHHEM 10 cHcTeMaM <001>{110} (puc. 2a) u
<001> {100} BcmescrBHe BBICOKHX (akropos IlIMuza B
THX OPHEHTAIHAX, NMPOABIIAIOT BBICOKYIO IUIACTHUHOCTH
(~80 %) u paspymarorcsa BA3KHM oGpasom. [Tocre € ~ 3-5
% jeopMaIHA MATKHX KPHCTAJLIOB MPOHCXO/HT JIOKATH-
30BAHHBIM 00pa3oM IyTeM ()OPMHPOBAHHA MAJIOYITOBBIX
MHKpOIIoJIoc c/iBHra (pHuc. 26).

«Kectkue» [001]-KpHCTAIUIBI ABIAIOTCA BBICOKOIPOY-
HBIMH, HANPAKSHHA IpejieNa TeKyJeCTH 3ech JOCTHIaloT
sHavennii G/40-G/25, 4TO CBA3AHO ¢ BBICOKHMH Ty JUIA
JeiicTByromux B cuiaBax TiNi HocHreredt gedopMarim —
JWHCITIOKALui ¢ BekTopoM Broprepca b = a<100>. ITostomy

OHH Pa3spyIIAlOTCs XPYNMKHM CKOTOM MPAKTHYECKH Ha Ipe-
Jlele TEKYUECTH HIIH JOCTHIras HeGOMBIIMX IUIACTHYECKHX
nedopmarmii <10 %.

Paic. 3. MeXaHH4eckHe ABONHHKH B2 (ashl ¢ raGHTYCHBIMH II0C-
i kocTaMH {113}5 B [001]-kpHCTamIe IPH CRaTHH (Taeg = 473 K >
=a M,). Ha audpakim 30ka [001] MaTpHis! napaiiesHa [111] s0He
7 IBOHHHKA

Tlokasaro [1, 2], 9T0 HaNpsKeHHe CKATHA CIOCOGCT-
ByeT B2-IBOHHHKOBaHHIO, B pasHbIX crutaBax TiNi mpu
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# Cu— Al— Ni (45). Xorn & TeMNeaTYpHOA O6NACTH Hume TONKNH M, O~
HKDUCTANINBCKNX OBPAILOB 1 NGHOARTER YIOYTan ASGOPMALNA © MEp"
TOHCHTHOM COCTORNMM (CM. PHC. 2.51, 8), HO MWDAUWA NOBEPXMOCTER pal-
AONB MEXAY  MDTONCHTKAIMN BRI WIK ABORMNKOBSX FONL SHYTDH
WPHCTANNOR MASTOHCATA NDORCXOANT € GnuLIN TPYAOM, Y6 & MOHOKPHC:
TANNMvECKUX O6PAIUAX. MOMNO CYMTATM, NTO NDWNWHOR 3TOFO ABARETCR
[39, 40) s3ammwos CTecwenwe Kpucrannwsecxkux depew. B TemnepatypHod
BRACTH BuiE TouKN M, HATPRRENNE OGPRIOBMIAY MIDTONCHTA, KIK W 8
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Pue. 261, nmmwma» Paseaung nomuxDucranTIecK ik 06008 cnnaeon Cu =
< NUL4B]; M, = -B2°C, #, =70 °C. 4, ~—60°C, 4, =—48°C

€nyu3 MONOKPUCTaNMINECKHX OGPRIUOR,  RoBMIETER € Yeemwvenvem T
{cM. puc. 2.51, 6, 4). B TEMNEDATYpHOR OSNACTH BLIE TOUKM A, MONOKDHC-
TANAMIECKHE OGP DONBNAIOT NOMHYIO KEBAOYNPYFOCT OAMEKO B o~
TMKRCTANMMECKWX OBPIIUAX NDOVCXOAWT PAJDYLIEHME A0 ACCTHKEHWA Ha-
IpAXENWA, NDW KOTOpOW OGPIIYETCH MapTewcHTHaR Basa (caa. puc. 251, 7).
[lo paipyuedun OBOITMMOR ABIRETCR TOMKO YIDYIan ASHODMAUMA W
PCEBAOYNDYTOCTL we OGHapymUBIETCR. (D STOM HATDRXENWE DIIDYIIEHAR
cocramnmer ~ 280 MMla, \TO ABNAETCA ACBONAHO WKCIKNM HATDRWEHWEM N0

CHIBHENWO G HATPAXENWEM DASDYLLIEHHA MOHOKPHCTANNOS (600 MITa) . Mow-
4mOR 3TOrG ABNAETCA To, 410 § crinasax Cu — Al — Ni MPOWCXORNT WHTED-
KDAGTANTMTHOE PAIpywieHue. OHO RBNRETCR OZHMA K CYLIECTRRHHMX (HAKTO-
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PaKoBMHO! M PEIXTHM MeTAJUIOM OTpe-
3aio.

CoTxn  cinapon  WMeIOT  HeomHo-
pomnwiii cocTap. Hanpumep, B CITKax
CIAUH 110 HADABIEHHIO OT NOBEPXHOCTIH
K NCHTPY 1 Ciiay BBEPX YBEITHUMBACTCH
KOULEHTDAWHS YIIEPOSA # BPEHBIX mpH-
Meceli—cepst i (ocopa. XuMiveckas re-
OIHODOZNOCTE 1O OTAENbHHM  30HAM
CIMTKA HA3BIBACTCA IOHABHOI AUKGalUel.
Otz OTPHUATENBIIO BIASET HA MeXaHH4E-
ckue CBOficTBA. B peaibBiX CHTKAx rno-
MUMO 30HATBHOI BCTPESAloTcs W ApyTHE
WD mkpaw Tak, TPABHTALNOHHA%
MMKBawMs OOpA3YETCA B PE3YILTATE pas-
WHUB B YACTLULIX BECAX TBCPAON M il
KOii (ha3, @ TaKKe NPH KPUCTALTHIAUMHA He-
Cveumpaouxcs Kuakix das. K takin
CHnaam  OTHOCATCS AHTHOPHKUMOHHBIE
caps onosa ¢ cypeMoit (1. 10.4) 1 mea
<o cmmom (n. 11.2).

B 3aBHCHMOCTH OT TOrO, Jirve HiH Ts-
xelee Thepaas dasa o cpaBchMio
C KWKo, Ot NpPH KPHCTAATM3AIMH CO-
OTBCTCTBEHHO BCIUTHBACT Ha MOBEPXHOCTL
WM OnYCKAETCS HA [HO OTMBKH. Taxoe
paccrioetme OTMBKH (CTHTKA) 1O YACIbHO-
My Becy HEIONYCTHMO TS AHTHOPMK-
WHOUMBIX  CIUIABOB, NIOCKONKY Koot~
uwenT Tpemms B paGotalowmel mape
5 GOJBILION CTENeHH 3ABUCHT Kak OT 0co-

aare

HOCTH HCTOTE30BATS WX NOMY(IPOBOMHKOBBIE
CROIICTRA 1 CRECTH K MMHMMYMY HEKOHTpOIH-
PYeMBie WIMereHHS MEKTPHYECKIN cROfiCTS.

MoHOKDHCTAILTH  MOXHO  TIOTYSHTH, €Calt
COMIATS YC0RMS /U1 POCTA KDUCTAAUTA TOTBKO
W3 OmNOro newtpa KpHcraunwsaun. Cyuie-
CTBYET HECKOTLKO METOZ10B, B KOTOPBIX HCrlob-
a08ait OTOT mpuiuAN. BaXneiuumH w3 wnx
AwAsHOTCH MeTOM BpHITKMeHa it UOXpATHCKo-
ro (pic. 2.8).

Meron Bpumkena (phc. 28,a) cocront
B CIEAYIOWEM: METAIUL, COMEWEHH B THTC
© KOUHYECKIM /IHOM J, NATPEBACTCA B BCPTH-
Ka7bHOi TpYGUATOl mewH | z0 TeMmepaTypL
na 50-100°C bistie TenmepaTYpH €ro WaBe-

AN
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Phc. 2.8, CXeMBI YCTAHOBOK JUIS BbIPAIIMBAHHA
MOHOKpHCTAIOB
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