Тепловые свойства Л-4  ПЗ-2
Основные составляющие теплоемкости металлов. Теплоемкость сплавов и соединений. Изменение теплоемкости при фазовых и структурных превращениях. Методы калориметрического и термического анализов. Теплопроводность металлов, сплавов и соединений. Методы изучения теплопроводности.
Электрические свойства  Л-4  ПЗ-2
Явление сверхпроводимости. Методы измерения электрического сопротивления. Влияние наклепа и отжига на электросопротивление металлов. Применение электрического анализа в металловедении. Сплавы с особыми электрическими свойствами
Термоэлектронные свойства Л-4  ПЗ-2

Основные явления и закономерности. Термоэлектрические свойства сплавов. Применение метода измерения т.э.д.с. в металловедении.
Магнитные свойства Л-4  ПЗ-2

Диамагнитные свойства. Парамагнитные свойства. Измерение пара- и диамагнитной восприимчивости. Влияние плавления, аллотропических превращений и наклепа на диа- и парамагнитные свойства металлов. Диа- и парамагнитные свойства металлических фаз и гетерогенных сплавов. Ферромагнитные свойства. Спонтанный магнетизм.

