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В работе был исследован порошок ZrC. Помол производился мельницами WC в течение 40, 60 и 80 часов. В результате чего произошел намол вещества мельницы на порошок. Как следствие, произошло уширение пиков на дифрактограмме.
Таблица 1. Экспериментальные данные
	2тета
	b мм
	b град
	b рад
	Тета рад
	B рад
	D
	 

	33,04
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,2891
	 
	 
	 

	38,261
	2
	0,43478261
	0,0076087
	0,3347838
	 
	 
	 

	55,4348
	2,5
	0,54347826
	0,0095109
	0,4850545
	 
	 
	 

	66,0869
	2
	0,43478261
	0,0076087
	0,5782604
	 
	 
	 

	69,3478
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,6067933
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	40 часов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33,04
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,2891
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	38,26
	2
	0,43478261
	0,0076087
	0,334775
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	55,434
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,4850475
	0,0063088
	259,476356
	 

	66,085
	4
	0,86956522
	0,0152174
	0,5782438
	0,01317865
	131,22031
	 

	69,34
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,606725
	0
	#ДЕЛ/0!
	195,348333

	 
	60 часов
	 (80 часов)
	 
	 
	 
	 
	 

	33,04
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,2891
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	38,2
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,33425
	0,00850678
	180,20964
	 

	55,65
	3
	0,65217391
	0,011413
	0,4869375
	0,0063088
	259,735545
	 

	66,08
	4
	0,86956522
	0,0152174
	0,5782
	0,01317865
	131,216563
	 

	69,34
	4
	0,86956522
	0,0152174
	0,606725
	0,01006536
	175,133796
	186,573886



Построим график методом апроксимации.
	B^2 cos^2Teta
	sin^2Teta

	0,000119671
	0,08127613

	5,16425E-05
	0,10795492

	7,07918E-05
	0,21739519

	4,05977E-05
	0,29873655

	8,79018E-05
	0,32516922



График 1. Метод апроксимации

График 2. Размер ОКР


Вывод:
	С увеличением продолжительности помола, увеличивается объем намола на порошок.


[bookmark: _GoBack]
2.1811151129297111	1.9994317060196523	1.4539735640101528	0.72728358686175698	0.54542480842748242	4.130551128008605E-5	5.8915672672922783E-5	5.4475002080135302E-5	9.0075325237912239E-5	1.2271745577632057E-4	


Значения Y	8.1276130000000002E-2	0.10795492	0.21739518999999999	0.29873654999999999	0.32516921999999998	1.19671E-4	5.1642499999999999E-5	7.0791799999999995E-5	4.0597699999999999E-5	8.7901799999999999E-5	sin2Θ


β2cos2Θ



Значения Y	40	60	80	195.348333	186.57388599999999	186.57388599999999	Время, ч




6,50127E-06	2,12162E-06	2,86962E-05	5,14716E-05	4,02183E-05	2.1811151129297111	1.9994317060196523	1.4539735640101528	0.72728358686175698	0.54542480842748242	6.5012745027001235E-6	2.1216170214625964E-6	2.8696225854329374E-5	5.1471614421664123E-5	4.0218325842659671E-5	


2.1811151129297111	1.9994317060196523	1.4539735640101528	0.72728358686175698	0.54542480842748242	1.3450912764207143E-5	3.60674893648641E-5	3.9170348291159605E-5	5.1471614421664123E-5	4.6983254497219902E-5	


