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 Цель работы: освоить рентгеновский метод определения
величины напряжений I рода.
Образец №5
Fe - излучение
α-Fe (220)
U = 30 кВ; I = 30 мА; I = 1.0*103 имп/с; п.в. – 5 с.; v1 = 2 град/мин; v2 = 2400 мм/ч

	sin2ψ
	Θ, град
	sin2ψ
	Θ, град

	0
	72,792
	0,4
	73

	0,2
	72,917
	0,6
	73,125



График 1. Зависимость брегговского угла дифракции Θ от sin2ψ




79,35 – 72,79 = 0,56 град = 0,0097 рад

Eσ = 2,228 * 1011 Па
νσ = 0,276


[bookmark: _GoBack]Вывод:
В ходе расчёта было получено отрицательное напряжение, что соответствует одноосному сжатию.
Ряд 1	0	0.2	0.4	0.6	72.792000000000002	72.917000000000002	73	73.125	sin2ψ


Θ, град



